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RE´SUME´
Ce me´moire porte sur la caracte´risation optique des nanotubes de carbone a` double-parois
(DWNT). Afin de mieux comprendre les proprie´te´s des DWNT, comme les interactions inter-
parois, ceux-ci ont e´te´ e´tudie´s a` l’aide de la spectroscopie Raman et de la photoluminescence
(PL). A` cet effet, des montages ont e´te´ mis en place et les instruments ont e´te´ calibre´s et
teste´s. Il est de´montre´ dans ce travail que la nature e´lectronique des parois formant le DWNT
peut eˆtre identifie´e a` l’aide de la spectroscopie Raman. Des parois me´talliques (M) et semi-
conductrices (S) formant des DWNT de compositions M@S (M inclus dans S), S@S, S@M et
M@M ont e´te´ e´tudie´s. Ce me´moire pre´sente comment identifier et caracte´riser optiquement ces
divers espe`ces de DWNT. Afin de simplifier l’interpre´tation des re´sultats, les mesures ont e´te´
effectue´es sur des DWNT uniques. En plus des proprie´te´s M ou S, l’approche optique montre
qu’il est aussi possible d’identifier la chiralite´ des parois. En pratique, seule la chiralite´ des
parois re´sonantes a` la fre´quence d’excitation sont identifiables en PL et en Raman. Toutefois,
notre e´tude montre qu’une fonctionnalisation chimique par re´action covalente est ne´cessaire
pour confirmer que le nanotube e´tudie´ est un DWNT et non pas deux nanotubes mono-parois
fagote´s. Quatre raies Raman sont mesure´es aux environ des phonons optiques (∼ 1600 cm−1)
sur des S@S et M@M isole´s sur un substrat. La configuration de polarisation d’excitation de
de´tection (Z,Z+X) confirme que ces raies correspondent aux modes A des phonons TO et LO
des parois internes et externes du DWNT. Pour les DWNT comportant seulement une paroi
semi-conductrice, des modes supple´mentaires apparaissent. Ces modes normalement interdit
dans la configuration (Z,Z + X), correspondant a` la syme´trie E2 de phonons transverses
optiques. L’apparition de ces modes pour les DWNT mixtes sugge`re que certaines syme´tries
sont brise´es probablement par l’interaction inter-parois.
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ABSTRACT
This document focuses on the optical characterisation of double-walled carbon nanotubes
(DWNT). To understand more deeply the properties of DWNT, the inter-wall interactions
have been studied with Raman spectroscopy and photoluminescence (PL). For that, optical
setups have been put in place and the instruments have been tested and calibrated. This
work shows that the electronic nature or the walls of the DWNT can be identify by Raman
spectroscopy. Metallic (M) and semi-conductor (S) walls making DWNT of composition
M@S (M inside S), S@S, S@M and M@M have been studied. This document shows how to
optically identify and characterise the DWNT species. To simplify the interpretation of the
results, unique DWNT have been used.
On top of the M and S property, the optical approach shows that it is also possible to
identify the chirality of the walls. In practice, only the chiralities of the walls that are in res-
onance with the excitation frequency are identifiable in Raman or PL. Our study shows that
a chemical fonctionnalization with a covalent reaction is necessary to confirm that the stud-
ied nanotube is a DWNT and not two single-walls. Four Raman peaks have been measured
around the optical phonons (∼ 1600 cm−1) on some S@S et M@M isolated on a substrate.
The excitation and detection polarisation configuration (Z,Z + X) confirm that the peaks
correspond to the A modes of the TO and LO phonons from internal et external walls of
the DWNT. For the DWNT with only one semi-conducting wall, extra modes appear. Those
modes are normally prohibited in the (Z,Z + X) configuration and correspond to the E2
symmetry of the transverse optical phonons. The apparition of this mode for mixed DWNT
suggests that some symmetry is broken from the inter-wall interaction.
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1CHAPITRE 1
INTRODUCTION
Depuis leur de´couverte en 1991 [17], les nanotubes (NT) suscitent beaucoup d’inte´reˆts
en science fondamentale comme en inge´nierie. Le nom de nanotube vient de l’e´chelle nano-
me´trique du diame`tre de cette structure mole´culaire de syme´trie cylindrique. La longueur ce
cette structure peut atteindre plusieurs centime`tres [47], ce qui permet d’atteindre un rapport
longueur / diame`tre de plus de 107, ce qui est exceptionnel pour une nanostructure unidimen-
sionnelle. Les NT impressionnent par leurs proprie´te´s uniques. Par exemple, ils posse`dent une
grande re´sistance me´canique en compression : leur module de Young peut atteindre 1 TPa
[28]. Ils ouvrent de nouvelles opportunite´s en transport e´lectrique, car la densite´ de courant
maximale est de 10 µA/nm2, soit une densite´ 1000 fois plus grande que celle du cuivre [11].
Les nanotubes peuvent prendre plusieurs agencements atomiques diffe´rents. Ces structures
sont caracte´rise´s par la chiralite´ et les proprie´te´s de ce mate´riau de´pendent fortement de celle-
ci. Elles influencent par exemple, la nature e´lectronique des NT qui sera soit me´tallique ou
semi-conductrice. En exploitant leurs petits diame`tres et leurs proprie´te´s semi-conductrices,
les NT peuvent eˆtre utilise´s pour augmenter l’inte´gration des transistors dans un circuit
e´lectronique. De plus, la bande interdite des NT semi-conducteurs varie avec le diame`tre et
la chiralite´, ce qui permet d’e´mettre et de de´tecter la lumie`re a` des longueurs d’onde de 1 a`
2 microns [2].
De plus en plus d’effort sont oriente´s vers les applications technologiques afin de pouvoir
exploiter les proprie´te´s uniques des NT. Cependant, les nanotubes sont des nanostructures
relativement complexes et leur imple´mentation dans des dispositifs est difficile pour plusieurs
raisons. Leur petit diame`tre rend les NT difficiles a` e´tudier car peu d’instrumentations per-
mettent de mesurer avec pre´cision et de manie`re reproductible les proprie´te´s a` une e´chelle
nanome´trique. Notons d’ailleurs que les proprie´te´s des nanotubes varient conside´rablement en
fonction de la chiralite´ (n,m) et qu’il est jusqu’a` pre´sent impossible de controˆler pre´cise´ment
celle-ci lors de la synthe`se des NT. De plus, on doit mentionner que l’environnement imme´diat
influence conside´rablement les proprie´te´s des nanotubes. Avant de pouvoir commercialiser des
technologies utilisant les nanotubes a` grande e´chelle, il faudra bien comprendre les proprie´te´s
et le comportement des nanotubes en fonction de la chiralite´. Cette compre´hension repose
bien entendu sur les efforts de recherche en me´trologie des nanotubes qui est essentielle afin
d’e´tablir des standards et les bases pour la commercialisation a` grande e´chelle.
Le fait que dans les nanotubes a` simple paroi (SWNT) tous les atomes de carbone soient
2a` la surface peut causer des proble`mes dans certaines applications, puisque le nanotube
interagie fortement avec son environnement. Afin de contourner ce proble`me, on envisage
d’utiliser plutoˆt des nanotubes a` multiple-parois (MWNT). Pour ce faire, il faut d’abord eˆtre
capable de les identifier et de comprendre les interactions inter-parois. Dans cette perspective,
nous avons choisie d’e´tudier les nanotubes a` double-parois (DWNT) puisqu’ils repre´sentent
la forme la plus simple des MWNT.
Les DWNT sont inte´ressants car ils offrent plusieurs avantages par rapport au SWNT.
Ils sont ge´ne´ralement plus stables chimiquement, ce qui est favorable pour les applications
ne´cessitant un grand courant comme l’e´mission de champ. De plus, les petits diame`tres des
NT internes permettent d’e´tudier les effets de grandes courbures. La nature e´lectronique de
chaque paroi est inde´pendante et il est possible de passiver un DWNT de sa paroi externe a`
l’aide de la fonctionnalisation chimique [19][4]. Ceci est particulie`rement inte´ressant dans le
cas ou la paroi externe est me´tallique.
Le but de ce me´moire est de de´velopper d’avantage la compre´hension des DWNT car ceux-
ci demeurent peu e´tudie´s comparativement aux SWNT. De plus, la majorite´ des travaux de
recherche sur les DWNT ont e´te´ faits sur des ensembles de DWNT en solution ou en fagots.
Afin de comprendre l’interaction inter-parois et de mieux comprendre les DWNT en ge´ne´ral,
il est grandement avantageux de les e´tudier individuellement. Pour ce faire, des techniques
comme la spectroscopie Raman et la photoluminescence seront utilise´es. Ces techniques de
caracte´risation optique pre´sentent plusieurs avantages : 1) Elles sont non-invasives et peuvent
eˆtre pratique´es dans des conditions ambiantes. 2) La spectroscopie Raman permet de sonder
une seule paroi a` la fois et de de´terminer la nature e´lectronique, parfois la chiralite´, des parois.
3) La photoluminescence permet l’indentification de la chiralite´ de NT semi-conducteurs.
Dans un premier temps une description des bases the´oriques ne´cessaires a` la compre´hen-
sion des caracte´ristiques des NT sera pre´sente´e au chapitre 2. Par la suite, une revue de la
litte´rature introduira la spectroscopie Raman et la photoluminescence des NT. Le chapitre
3 de´crit le montage optique permettant de faire la spectroscopie Raman et la photolumines-
cence. Le chapitre 4 constitue le coeur de ce me´moire. On y retrouve une me´thode d’indenti-
fication de la nature e´lectronique des parois des DWNT. Certains modes Raman anormaux
seront pre´sente´s ainsi que certaines hypothe`ses sur leurs origines.
3CHAPITRE 2
LES NANOTUBES DE CARBONE
Ce chapitre est une introduction aux proprie´te´s des nanotubes de carbone. La structure
atomique, les proprie´te´s e´lectroniques et optiques y seront aborde´es ainsi une bre`ve revue de
litte´rature sur les expe´riences faites en spectroscopie Raman et en photoluminescence.
2.1 Structure atomique
Un nanotube (NT) peut avoir une seule (single-walled nanotube, SWNT) ou plusieurs
(multi-walled nanotubes, MWNT) parois. Afin de mieux comprendre ce mate´riau, il faut
d’abord de´finir le nanotube mono-paroi. Il est constitue´ d’un plan atomique de carbone en
re´seau hexagonal (graphe`ne) enroule´ sur lui-meˆme. Cet enroulement peut eˆtre de´fini par
l’angle d’he´licite´ ( θ = 0) et le diame`tre du nanotube. Par ailleurs, le vecteur ~Ch, de´finit
(a` l’e´quation 2.1) par des multiples entiers (n,m) repre´sentant une combinaison line´aire des
vecteurs unitaires ~a1 et ~a2 du re´seau de Bravais du graphe`ne (figure 2.1a). La figure 2.1b
pre´sente les tubes pouvant eˆtre de type zigzag (n, 0) ( θ = 0◦ ), armchair (n, n) (θ = 30 ◦)
ou chiral n6=m ( 0 ◦ < θ < 30 ◦ ).
~Ch = n~a1 +m~a2 (2.1)
Ces deux me´thodes d’identification ce recoupent avec ces relations
θ = arctan(
m
√
3
2n+m
), (2.2)
d =
∣∣∣~Ch∣∣∣
pi
et (2.3)
d = ao
(√
m2 +mn+ n2
pi
)
, (2.4)
ou` ao = |~a1| = |~a2| = 0.249 nm et d est le diame`tre du nanotube.
La maille e´le´mentaire d’un nanotube est le bloc de construction qui se re´pe`te sur une
distance ge´ne´ralement tre`s grande par rapport a` son diame`tre. La longueur du vecteur de
translation ~T (voir figure 2.1a), donne la longueur de la maille dans l’axe du NT. ~T est de´finie
4par la distance (OB) dans la direction perpendiculaire a` ~Ch (entre deux positions identique
par rapport aux mailles successives du nanotube),
~T =
−2m+ n
bR
~a1 +
2n+m
bR
~a2 (2.5)
ou` bR est le plus grand diviseur de 2n + m et 2m + n.
Figure 2.1 a) Sche´ma du re´seau hexagonal du graphe`ne. b) Repre´sentation des nanotubes
armchair, zigzag et chiraux. Le ~T est de´finie par la distance (OB) et le ~Ch est de´finie par la
distance (OA). Tire´ de [39]
2.2 Zone de Brillouin et structure e´lectronique
La chiralite´ d’un nanotube de´finit sa structure de fac¸on unique. La diversite´ des struc-
tures des nanotubes engendre des proprie´te´s e´lectroniques distinctes d’une chiralite´ a` l’autre.
Afin de mieux comprendre celles-ci, il est ne´cessaire de de´finir la zone de Brillouin. Cette
dernie`re est de´finie a` partir de celle du graphe`ne (figure 2.2). On y applique par la suite
des conditions limites pe´riodiques dans la direction ~Ch, ce qui occasionne une quantification
du vecteur d’onde associe´ a` cette direction. Cependant, le vecteur d’onde dans la direction
de ~T est continu, car nous faisons ici l’approximation d’un nanotube de longueur infini. Les
vecteurs du re´seau re´ciproque du NT, ~K1 et ~K2, sont respectivement les vecteurs oriente´s
5perpendiculairement et paralle`lement a` l’axe du nanotube. Donc,
~K2 · ~T = 2pi
~K2 · ~Ch = 0
~K1 · ~T = 0
~K1 · ~Ch = 2pi,
(2.6)
et ainsi,
~K1 =
2n+m
NbR
~b1 +
2m+ n
NbR
~b2, (2.7)
~K2 = −m
N
~b1 +
n
N
~b2. (2.8)
Figure 2.2 Sche´ma de la zone de Brillouin du graphe`ne. Les traits en gras repre´sentent les
vecteurs d’onde d’un nanotube a) me´tallique (passe par le point K) et b) semi-conducteur.
Les vecteurs ~b1 et ~b2 sont les vecteurs du re´seau re´ciproque du graphe`ne et les vecteurs ~K1
et ~K2 repre´sentent la direction de la circonfe´rence du nanotube et de son axe. Inspire´ de [20].
Puisque le vecteur d’onde dans la direction de ~K1 prend des valeurs discre`tes qui sont
relie´es au nombre d’atomes dans la maille e´le´mentaire d’un NT donne´ et que le vecteur
d’onde est continu dans la direction de ~K2, on obtient des lignes paralle`les (figure 2.2).
Les nanotubes dont les lignes passent par le point K du re´seau re´ciproque du graphe`ne sont
me´talliques. Ceci correspond au croisement des bandes d’e´nergies pi et pi* au niveau de Fermi,
cre´ant ainsi un gap d’e´nergie nulle (voir la figure 2.3). Dans les cas ou` ces lignes ne touchent
pas au point K (figure 2.2b), les nanotubes sont semi-conducteurs. La position du point K
est a` (~b1− ~b2)/3, ce qui fait que un tier seulement des NT sont me´talliques [15] .
6Figure 2.3 Diagrammes de dispersion d’e´nergie en 1D pour un nanotube a) armchair (5,5),
b) zigzag me´tallique (9,0) et c) zigzag semi-conducteur (10,0). kmax repre´sente la distance
dans le re´seau re´ciproque entre les vecteurs d’ondes associe´s a` la direction perpendiculaire au
nanotube (figure 2.2). kmax = pi/a pour un NT armchair et kmax = pi/
√
3a pour un NT
zigzag. Les lignes en pointille´ sont les bandes de´ge´ne´re´es et les traits pleins sont les bandes
non-de´ge´ne´re´es. Tire´ de [39].
La figure 2.4 montre les densite´s d’e´tats e´lectroniques pour un NT me´tallique (9,0) et un
semi-conducteur (10,0) calcule´es par la me´thode de liaisons fortes et de repliement de la zone
de Brillouin [40]. On remarque que la densite´ d’e´tats est non nulle au niveau de Fermi pour
un NT me´tallique (9,0), alors qu’il y a un gap pour le semi-conducteur (10,0). Les pics sont
appele´s singularite´s de Van Hove. Chaque chiralite´ posse`de sa propre distribution de pics de
densite´s.
Figure 2.4 Densite´ d’e´tats pour un nanotube semi-conducteur (10,0) (a) et un nanotube
me´tallique (9,0)(b). La ligne hachure´e est la densite´ d’e´tats du graphe`ne [40].
72.3 Proprie´te´s optiques
Les re`gles de se´lection dipolaire pour les transitions e´lectroniques dans les nanotubes in-
diquent que peu de transitions sont permises optiquement par la syme´trie du syste`me. En
effet, les transitions permises sont entre les niveaux e´lectroniques dont les indices (singularite´s
de Van Hove) sont les meˆmes pour la bande de conduction et pour la bande de valence. Par
exemple, la transition de c1 vers v1 (voir figure 2.4), appele´e E11, est une transitions permises
par la re`gle que seules les transitions de type Eii sont permises lorsque la polarisation est
selon l’axe du nanotube. Les autres transitions, comme E31 ou E24, ne sont pas permises
dans cette polarisation. Il y a une autre re`gle pour la polarisation transverse mais ces tran-
sitions sont tre`s faible e´tant donne´ l’anisotropie importante de la polarisation par rapport a`
l’axe du nanotube [9]. En calculant les e´nergies de chaque transitions permises pour les NT
de toutes les chiralite´s, on obtient un diagramme de Kataura (figure 2.5). On peut y discerner
plusieurs caracte´ristiques importantes. D’abord, les e´nergies de transition sont ge´ne´ralement
inversement proportionnelles au diame`tre du NT. On remarque aussi qu’il y a des regroupe-
ments de transitions qui forment de familles distinctes de points de transitions qui s’alignent.
Une premie`re cate´gorie regroupe les familles de nanotubes des se´ries (2n+m) = const, ayant
des diame`tres semblable mais des chiralite´s diffe´rentes. L’autre cate´gorie regroupe les familles
du type (n −m) = const (voir aide visuelle dans le cercle figure 2.5). Il y a e´galement les
regroupements mod[(2n+m), 3] = 0, 1, 2, ou` mod 0 correspond au NT me´talliques et mod 1
et 2 aux semi-conducteurs. Les mod 1 et 2 forment des sous-branches dans les branches de
transition Eii, une infe´rieure et une supe´rieure. Ces deux dernie`res s’alternent d’une transi-
tion a` l’autre, c’est-a`-dire que si le mod 1 est la sous-branche supe´rieure de la transition Eii,
elle sera la sous-branche infe´rieure de la transition Ei+ 1, i+ 1 (voir la figure 2.5). Afin que
le diagramme de Kataura serve d’outil utile pour comparer les mesures expe´rimentales a` la
the´orie, il est souvent ne´cessaire de corriger les e´nergies de transition calcule´es. Cela ce fait
par l’interme´diaire du parame`tre de recouvrement des orbitales. D’un point de vue expe´ri-
mental, un le´ger changement des e´nergies de transition est observe´e avec un changement de
la constante die´lectrique du milieu environnant [36].
Il existe plusieurs me´thodes optiques pour caracte´riser les nanotubes. Ce me´moire se
penche sur des me´thodes optiques. Ces me´thodes pre´sentent l’avantage d’eˆtre non-invasives et
permettent des mesures a` tempe´rature et pression ambiantes sur diffe´rent type de substrats.
Elles permettent aussi de sonder un seul nanotube a` la fois (ou une seule paroi a` la fois
dans le cas des MWNT). Ce sont aussi des mesures qui se font ge´ne´ralement rapidement. Les
me´thodes de spectroscopie Raman et de PL sont utilise´es dans ce me´moire afin de caracte´riser
les nanotubes.
8Figure 2.5 Exemple de diagramme de Kataura [21]. Les points relie´s a` l’inte´rieur du cercle
constituent une aide visuelle afin de voir les familles de tubes (2n + m)=const (lignes reliant
les points verts) et (n - m)=const (lignes reliant les points bleus).
2.3.1 Spectroscopie Raman
La diffusion Raman est une diffusion ine´lastique de la lumie`re par la matie`re. Lors d’une
diffusion Rayleigh, il arrive que le photon interagisse avec un phonon du NT, mais ce type
d’e´ve´nement est beaucoup plus rare que la diffusion e´lastique. Il y a deux processus diffe´rents
en Raman : les processus Stokes et anti-Stokes. Quand le photon incident perd de l’e´nergie
en cre´ant un phonon, on parle du processus Raman Stokes. Lorsque le photon interagit avec
un phonon du re´seau cristallin et gagne l’e´nergie de ce dernier dans le processus, on parle
plutoˆt d’un processus Raman anti-Stokes. Puisque la diffusion Raman est peu efficace, il faut
une intensite´ de photons incidents importante pour pouvoir de´tecter un signal. Par contre,
la diffusion est beaucoup plus importante quand l’e´nergie de ces derniers sont au voisinage
de l’e´nergie d’une transition optique Eii. Dans ce cas, le Raman ope`re en mode re´sonant.
La spectroscopie Raman est souvent utilise´e dans la caracte´risation des NT puisqu’elle
comporte plusieurs avantages. La pre´paration d’e´chantillons est aise´e (un e´chantillon de tubes
bruts va eˆtre bien visible en Raman bien que l’information est plus raffine´e sur des NT indivi-
duel). Contrairement a` la photoluminescence, qui est seulement applicable sur les nanotubes
semi-conducteurs dans certaines conditions (nous y reviendrons plus tard), la spectroscopie
9Raman peut se faire sur tous les nanotubes. Cette me´thode permet aussi de calculer le dia-
me`tre des NT, de de´terminer s’ils sont me´talliques ou semi-conducteurs et meˆme d’e´valuer
la quantite´ de de´fauts (qualitativement) dans la structure des NT.
Il y a plusieurs e´le´ments d’information selon le type de phonons dans un spectre de
spectroscopie Raman de NT [7] (figure 2.6). Par exemple, le mode de respiration radial
(RBM) du nanotube est une vibration des atomes dans la direction perpendiculaire a` sa
surface ce qui permet d’e´valuer simplement le diame`tre du nanotube. En effet, ce mode de
basse fre´quence (100-300 cm-1) est lie´ au diame`tre par la fre´quence du mode. Plus le diame`tre
est petit, plus l’e´nergie de cette vibration est grande [23].
Figure 2.6 Spectre de spectroscopie Raman montrant un spectre avec un NT me´tallique et
un autre avec un NT semi-conducteur sur un substrat de SiO2. Les pics note´s d’un * viennent
du substrat. On distingue les modes RBM, G ainsi que les modes de deuxie`me ordre D, M
et G’. Figure tire´ de [40]
Les modes tangentiels sont aussi actifs en Raman et servent efficacement a` caracte´riser
les nanotubes. Ces modes se retrouvent dans une bande a` environ 1500cm−1-1600cm−1 que
l’on nomme bande G. Dans le graphite, cette bande G se retrouve a` 1582cm-1 et elle se
de´double en 2 pics, les bandes G+ et G−, qui correspondent respectivement au phonon
optique longitudinal (LO) dans l’axe du tube et au phonon optique transverse (TO), i.e.
selon la circonfe´rence du tube. Il y a une forte de´pendance de la fre´quence et de l’intensite´
de ces modes avec le diame`tre et la chiralite´ du nanotube [7].
Il existe une expression empirique qui relie les fre´quences ω (en nombre d’onde) des
diffe´rents modes de phonons directement au diame`tre du NT,
ω = ω0 + β/dnt . (2.9)
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ou` ω0, repre´sente la fre´quence de la bande G du graphite et ou` β et n sont des coefficients
empiriques. ω0 est de´termine´ expe´rimentalement par ajustement aux valeurs obtenues. Il ne
correspond dont pas toujours avec la valeur des fre´quences du graphite meˆme si dt → ∞
repre´sente ce dernier.
Cette meˆme formule peut eˆtre applique´e sur les RBM, sur la bande G ou sur d’autres
bandes en changeant les parame`tres. Ge´ne´ralement, plus le NT est petit, plus l’e´nergie de ses
phonons est diffe´rente de celle du graphite. On peut voir dans le tableau 2.1 les valeurs que
l’on retrouve dans la litte´rature.
Tableau 2.1 Valeurs empiriques pour les parame`tres de l’e´quation 2.9 pour les bandes RBM,
D et G ([23][6][44][25]). Ces valeurs ont e´te´ mesure´es pour des SWNT.
Mode Fre´quence ω0(cm-1) Exposant n coefficient du diame`tre β(cm-1nm)
RBM 0 1 248
D 1356 1 -16.5
G+ 1591 0 0
G− 1591 2 SC :-45.7 ; M :-79.5
Si on utilise la formule 2.9 pour la bande G−, on peut calculer le diame`tre des deux
parois comme montre´ aux expressions 2.10
dtM =
√
79.5
1591− ω , dtS =
√
47.7
1591− ω . (2.10)
Il est toutefois possible d’eˆtre plus pre´cis sur le diame`tre de chaque paroi avec les RBM
puisque ces derniers de´pendent moins de la chiralite´ (θ) que la bande G− en utilisant,
dt = 248/ω. (2.11)
La forme que prend la bande G− donne un bon indice si le NT est me´tallique ou semi-
conducteur. Dans le cas ou` le NT est me´tallique, la bande G− est de plus basse fre´quence
et elle est asyme´trique. Quoiqu’associe´ a` une anomalie de Khon [7] cette bande peut eˆtre
ajuste´e avec la fonction Breit-Wigner-Fano (BWF),
I(ω) = I0
(1 + (ω − ωBWF )/qΓ)2
1 + ((ω − ωBWF )/Γ)2 (2.12)
ou` q repre´sente l’asyme´trie alors que ωBWF, I0 et Γ repre´sentent respectivement la fre´quence
centrale, l’intensite´ et l’e´largissement. Cette anomalie apparaˆıt seulement quand la densite´
e´lectronique n’est pas nulle a` l’e´nergie de Fermi, donc seulement pour les NT me´tallique [7].
La largeur prononce´e de cette bande, vient de l’interaction entre les phonons TO et le fond
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continue de la densite´ d’e´tats des NT me´talliques. Donc, on peut facilement identifier un
nanotube me´tallique.
Ce n’est pas tous les modes de phonon qui peuvent interagir avec un exciton cre´e´ par le
photon absorbe´ dans le NT. Afin de discuter des re`gles de se´lection pour les re´sonances Raman
premier ordre, on conside`re le cas ge´ne´ral d’un SWNT chiral. Un syste`me d’axe ou` Y est la
direction de propagation du photon, Z est paralle`le a` l’axe du NT et X est perpendiculaire.
En utilisant l’approximation d’un dipoˆle, les re`gles de se´lection des transitions optiques dans
un SWNT sont donne´es par Evµ → Ecµ′ , ou` µ′ = µ de´signe des transitions permises pour des
photons polarise´s selon Z et µ′ = µ ± 1 pour des photons polarise´s selon X [22]. Dans le
processus d’interaction e´lectron-phonon, le phonon peut diffuser l’e´lectron d’une re´gion de la
zone de Brillouin a` une autre. Pour les phonons au point Γ, ~q = m ~K1, ou` ~q est le vecteur
d’onde du phonon et m est un entier. Pour la syme´trie A de mode de phonon, m = 0 et pour
Ej de mode de phonon, m = j. En combinant les processus d’interaction photon incident
- e´lectron, e´lectron - phonon et e´lectron - photon diffuse´, on obtient les processus Raman
possibles suivant :
Evµ
‖→ Ecµ
A(ZZ)→ Ecµ
‖→ Evµ′
Evµ
⊥→ Ecµ±1
A(XX)→ Ecµ±1 ⊥→ Evµ′
Evµ
‖→ Ecµ
E1(ZX)→ Ecµ±1 ⊥→ Evµ′
Evµ
⊥→ Ecµ±1
E1(XZ)→ Ecµ
‖→ Evµ′
Evµ
⊥→ Ecµ±1
E2(XX)→ Ecµ∓1 ⊥→ Evµ′ ,
(2.13)
ou` les lettres entre parenthe`ses de´signent respectivement la polarisation incidente et diffuse´e.
Le mode A peut donc eˆtre de´tecte´ dans les configurations de polarisations (ZZ) et (XX), le
mode E1 est de´tectable dans les configuration (XZ) et (ZX) et le mode E2 peut eˆtre observe´
en configuration (XX). [22]. Ces modes multiples de la bande G (jusqu’a` 6 modes) ne sont
pas fre´quemment observe´s dans la litte´rature [38][22][12], puisque des conditions expe´rimen-
tales spe´cifiques semblent ne´cessaires. Ces modes ne sont pas tous visibles sur des mesures
d’ensembles, qui sondent toutes les configurations de polarisation par la nature de la mesure,
car les modes en polarisation transverse sont faibles. La suppression des modes transverses
vient de la de´polarisation (souvent appele´e « effet d’antenne » [7]). Dans l’approximation
statique pour un cylindre infiniment long, il n’y a pas de charges induites par un champ e´lec-
trique selon l’axe Z, donc le champ e´lectrique ~E‖ est e´gale au champ externe ~E. Un champ
selon X ou Y par contre induit des charges sur les parois du cylindre. Le vecteur de pola-
risation re´sultant oppose le champ externe ~E et re´duit ainsi le champ e´lectrique ~E⊥ [3]. La
polarisabilite´ e´crante´e par unite´ de longueur du nanotube dans la direction perpendiculaire
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est de´crite par,
α⊥(ω) =
α0,⊥(ω)
1 + 8α0,⊥(ω)/d2
, (2.14)
ou` d est le diame`tre du NT et α0,⊥ est la polarisabilite´ non-e´crante´e [3]. Donc les modes
transverses des gros NT sont plus susceptibles d’eˆtre de´tecte´s.
Il existe d’autres modes actifs d’ordre supe´rieur comme les modes D qui sont utiles pour
la caracte´risation des nanotubes. La bande D a` 1350 cm-1 est utile car son intensite´ est relie´e
a` la quantite´ de de´fauts dans le NT puisque qu’elle survient seulement lorsqu’il y a rupture
de syme´trie dans les liaisons sp2 du re´seau hexagonal de carbone [27]. Cette bande apparait
aussi en pre´sence de carbone amorphe. Afin de comparer la quantite´ de de´fauts entre les
e´chantillons, on mesure simplement le ratio de l’intensite´ de la bande G sur l’intensite´ de la
bande D (IG/ID).
Tout comme la bande D, la bande G’(∼2700cm−1) est un mode deuxie`me ordre (processus
Raman impliquant deux phonons). Pour les NT armchair, cette bande n’a qu’une seule raie,
mais il se de´double pour les autres nanotubes et l’e´nergie des pics augmente lorsque θ (angle
chiral) diminue. Cet effet vient de la de´formation trigonale du re´seau par l’enroulement du
nanotube sur lui-meˆme [42].
Des bandes plus faibles forment les modes de fre´quences interme´diaires (IFM : ∼700cm−1
a` ∼1000cm−1) ou le mode M (relie´ aux harmoniques des phonons hors plan) sont de deuxie`me
ordre et donc peu e´tudie´s e´tant donne´ leurs faibles intensite´s.
2.3.2 Photoluminescence
La photoluminescence (PL) est une me´thode puissante de caracte´risation des nanotubes.
Tout comme la spectroscopie Raman, cette me´thode posse`de plusieurs avantages. Elle per-
met d’obtenir des informations sur plus d’une transition optique a` la fois. Cependant, la
pre´paration des e´chantillons est plus difficile pour la PL que pour le Raman.
Tout d’abord, pour eˆtre actif en PL, les NT doivent eˆtre semi-conducteurs, car l’e´mission
vient de la recombinaison radiative des excitons. De plus, il faut que les nanotubes soient
individualise´s ou dans un petit fagot ne contenant pas de NT me´tallique, car meˆme si le NT
semi-conducteur dans le fagot absorbe un photon, les NT me´talliques induisent une recombi-
naison non-radiative par transfert de charge. La PL est aussi tre`s sensible a` l’environnement
du nanotube, il est ainsi pre´fe´rable d’avoir des e´chantillons de NT suspendus ou individualise´s
dans une solution ou un polyme`re.
La premie`re e´tape pour avoir de la PL est l’absorption d’un photon par le nanotube
(excitation). Par la suite l’e´lectron et le trou relaxent respectivement vers le bas de la bande de
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Figure 2.7 Sche´ma du processus de photoluminescence dans un nanotube de carbone.
conduction et vers le haut de la bande de valence pour finalement se recombiner radiativement
a` l’e´nergie E11 (figure 2.7). Si l’excitation se fait sur la bande E11, il y a une radiation a` une
e´nergie de´cale´e par un de´placement Stokes d’a` peine quelques meV. La re´sonance d’une bande
supe´rieure avec l’e´nergie du photon e´mis permettent de tirer de l’information tre`s spe´cifique
pour chaque chiralite´ de NT semi-conducteur en PL.
En exploitant cette proprie´te´ de re´sonance de l’excitation du NT, on peut obtenir rapide-
ment de l’information sur les NT semi-conducteur pre´sents dans un e´chantillon. En balayant
une gamme donne´e de longueur d’onde d’excitation, on obtient une carte d’excitation de la
photoluminescence (PLE). On peut voir un exemple de PLE dans la figure 2.8. Dans cette
carte, on voit plusieurs NT semi-conducteurs. Chacune des raies correspond a` la re´sonance
de l’une des bandes Eii en excitation et la longueur d’onde d’e´mission (λem) correspond au
gap e´nerge´tique du semi-conducteur, qui est relie´ a` la transition optique fondamentale E11.
Donc, pour chaque point ayant la meˆme λem, il s’agit du meˆme SWNT. La bande blanche
dans le coin supe´rieur gauche vient de la lumie`re d’excitation. Cependant, l’e´largissement de
cette bande que l’on voit vers 1400 nm et 1500 nm d’e´mission est duˆ a` la PL des SWNT
qui absorbent et re´e´mettent sur leur transitions E11 respectives de´cale´es seulement par le
faible de´placement de Stokes. On voit aussi les bandes supe´rieures de chaque SWNT avec les
re´sonances a` plus haute e´nergie. Les raies de 700 nm a` 950 nm d’excitation correspondent
a` la bande E22. Les raies a` 500nm et moins en excitation viennent d’une absorption de Eii
ou` i ≥3. Les bandes que l’on voit vers 1100nm d’excitation sont les re´sonances Raman des
modes G et G’ de la transition E11. Ayant l’e´nergie de chacune des transitions de chaque
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Figure 2.8 a) Carte de PLE de SWNT individualise´s en solution. Cette carte de PLE est
constitue´e de deux cartes se superposant a` 750 nm. Voir le texte pour description de´taille´e.
Tire´ de [29].
SWNT, on peut trouver leur chiralite´ a` l’aide du diagramme de Kataura.
Du a` leur structure quasi-unidimensionnelle, l’absorption et l’e´mission des nanotubes a
une forte de´pendance avec la polarisation. En effet, une polarisation line´aire paralle`le a` l’axe
du nanotube donne le maximum d’intensite´ pour la PL (voir la figure 2.9). L’intensite´ de
la PL est proportionnelle au cos2θ de l’angle entre la polarisation line´aire et l’axe de nano-
tube. Cependant, l’intensite´ de la PL ne tombe pas tout a` faire a` ze´ro avec une polarisation
perpendiculaire car, dans ce cas particulier, une faible transition est alors permise [33].
Les premie`res mesures de photoluminescence excite´e (PLE) on e´te´ faite en 2002 [2]. Ces
mesures ont permises d’ouvrir le chemin sur la compre´hension que nous avons aujourd’hui de
ce phe´nome`ne. En effet, Bachilo et al. propose que la longueur d’onde des transitions E11 et
E22 soient directement proportionnelles au diame`tre du NT,
λ11 =
hcdt
2accγ0
et λ22 =
hcdt
4accγ0
, (2.15)
ou` dt est le diame`tre du NT, acc est la distance entre les atomes de carbone, et γ0 est l’e´nergie
d’interaction entre les atomes de carbone voisins [2]. Selon l’e´quation 2.15, le rapport de
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Figure 2.9 E´mission en fonction de la polarisation. A` gauche, les spectre d’e´mission pour des
angle de -7◦ et 87◦ entre l’axe du SWNT et de la polarisation du laser d’excitation. A` droite,
repre´sentation de l’intensite´ de l’e´mission en fonction de cet angle. La ligne pleine est une
fonction cos2θ. Tire´ de [33]
λ22/λ11 est de 2, cependant, ils observent des effets de familles ainsi que le fait que ce rapport
de longueur d’onde est de plus en plus petit avec le diame`tre grossissant. Ils ouvrent la porte
sur le fait qu’il y a peut-eˆtre un fort effet excitonique. Cette voie a e´te´ prise par Wang
et al. [45]. En effet, cet article ce penche sur l’ampleur de l’e´nergie de liaison de l’exciton
dans un SWNT. Ils utilisent une me´thode d’excitation a` deux photon, ce qui change les
re`gles de se´lection du NT, et observent une e´nergie de liaison de l’exciton (BEex) d’environ
400 meV. Normalement, BEex est tre`s faible dans un semi-conducteur massif (bulk) et peut
eˆtre ne´glige´ a` condition ambiante. Ce n’est cependant pas le cas dans un nanotube. C’est
la dimensionnalite´ re´duite qui amplifie l’interaction coulombienne dans l’exciton puisque la
distance entre l’e´lectron et le trou est plus petite en 1D qu’en 3D duˆ a l’absence du facteur
de l’espace de phase r2 en 1D [45]. De plus, l’exciton voit un e´crantage die´lectrique plus
faible en 1D puisque le champ e´lectrique ge´ne´re´ par ce meˆme exciton est majoritairement a`
l’exte´rieur du NT la` ou` l’e´crantage die´lectrique est plus faible. Cette e´nergie de liaison n’est
pas la meˆme pour un exciton cre´e´ par une excitation a` un ou deux photon (due aux re`gles de
se´lection) mais elle n’est jamais ne´gligeable [45]. Donc l’e´nergie de recombinaison radiative
de cet exciton est plus petite que le gap d’e´nergie E11.
D’autres effets viennent affecter les proprie´te´s e´lectroniques d’une chiralite´ donne´e. Le
stress me´canique par exemple peux faire varier la longueur d’onde d’e´mission de la PL [16].
On peut voir dans la figure 2.10a les spectres Raman (identiques) de SWNT (7,5) a` diffe´rentes
16
positions sur l’e´chantillon (le spectre Raman de la courbe bleu de la figure 2.10b est omis
pour fin de clarte´). La figure 2.10B est la PL de trois nanotubes (7,5) qui ont des contraintes
me´caniques diffe´rentes (diffe´rents rayons de courbure du NT sur le substrat). On observe
un de´calage de l’e´nergie d’e´mission ainsi qu’une variation de l’intensite´ (la polarisation de
l’excitation est ajuste´e afin d’eˆtre paralle`le aux NT). Ceci cre´e´ un e´largissement important
dans les pics de photoluminescence pour des mesures d’ensembles.
Figure 2.10 a) Spectres Raman identique de deux des trois NT (7,5) mesure´s en b). Le
troisie`me a e´te´ omis pour la clarte´ du graphique car il est identique aux autres. b) Spectre de
PL de trois nanotubes ayant la meˆme chiralite´ mais des contraintes me´caniques diffe´rentes.
Tire´ de [16].
Leeuw et al. ont montre´ que le fait d’eˆtre dans une matrice de polyme`re peut aussi
influencer les proprie´te´s e´lectroniques d’un NT. En comparant les cartes de PLE sur des
SWNT individualise´s dans un polyme`re (pmma) liquide avec le meˆme e´chantillon a` l’e´tat
solide, ils observe que le de´calage en e´nergie des transitions E11 et E22 n’est pas le meˆme pour
toutes les chiralite´s de NT [30]. La figure 2.11a est la carte de PLE des SWNT dans le pmma
liquide (cercles blancs) et dans le pmma solide (cercles noirs). L’analyse de ces de´calage est
pre´sente´ dans la figure 2.11b ou` une de´pendance du de´calage en fonction de l’angle de chiralite´
θ et de la transition implique´e est observe´e. Plus le SWNT est proche d’un NT zigzag, plus
le de´calage est important.
La tempe´rature peut aussi affecter les proprie´te´s e´lectroniques des NT. Un changement
de tempe´rature peut affecter l’environnement des NT, surtout s’ils sont dans une matrice car
la dilatation thermique de leur milieu vient changer les contraintes me´caniques impose´es sur
les nanotubes. Il y a aussi un de´calage du pic d’e´mission des NT ainsi qu’une variation de
l’intensite´ absolue d’e´mission. Lefebvre et al. ont mesure´ un de´calage vers le bleu, des raies
de PL, qui augmentent quand la tempe´rature diminue sur un e´chantillon de SWNT suspendu
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Figure 2.11 a) Carte de PLE de NT dans un polyme`re a` l’e´tat liquide (cercles blancs) et
a` l’e´tat solide (cercles noirs). b) De´calages mesure´s entre l’e´tat liquide et solide en a) en
fonction de l’angle chirale (θ) .Tire´ de [30]
[32]. Ce phe´nome`ne n’est pas constant pour toutes les chiralite´s comme montre´ dans la figure
2.12 ou` les SWNT (11,3) et (9,7) montre une tre`s faible variation de l’e´nergie d’e´mission alors
que le SWNT (7,6) varie de pre`s de 10 meV de 300 K a` 5 K.
L’environnement die´lectrique d’un nanotube est tre`s influent dans le processus d’e´mission
radiative. Que ce milieu soit un gaz ambiant, une matrice de support (un polyme`re par
exemple) ou simplement un fagot de nanotube, l’e´nergie de chaque transitions (Eii) change
avec le milieu. Lefebvre et al. on fait une mesure sur un nanotube semi-conducteur (10,8)
suspendu avec un autre SWNT (12,5) en fagot avec celui-ci sur seulement un partie de sa
longueur. Ce faisant, ils ont pu faire une mesure de PLE sur le SWNT (10,8) seul (figure
2.13a) et sur le fagot des deux nanotubes (figure 2.13b). Un de´calage vers le rouge de 19
meV est observe´ pour le tube (10,8) quand il est en fagot car son environnement die´lectrique
imme´diat est modifie´ (point (ED11,E
D
22)). En plus de ce de´calage vers le rouge, un transfert de
charge est observe´ dans ce fagot de deux NT. Le SWNT (10,8) est conside´re´ comme le NT
donneur et le (12,5) comme l’accepteur car le (10,8) a une plus grande e´nergie E11 que le
(12,5). Deux points supple´mentaires (ED11,E
A
22) et (E
A
11,E
D
22) sont visibles sur la carte de PLE
du fagot en plus des points caracte´ristique de chaque NT (ED11,E
D
22) et (E
A
11,E
A
22). Ces points
supple´mentaires correspondent a` une absorption d’un nanotube et l’e´mission de l’autre ce qui
de´montre bien le transfert de charge entre les deux tubes. Ce phe´nome`ne est plus important
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Figure 2.12 De´calage vers le bleu de la PL des nanotubes en fonction de la tempe´rature. Le
de´calage nul est de´finit a` 300K. Tire´ de [32]
quand le transfert se fait du nanotube donneur vers l’accepteur puisque ED11>E
A
11.
On retient des proprie´te´s optiques des NT qu’il est possible de sonder optiquement un na-
notube et d’en obtenir de l’information concernant son diame`tre et sa chiralite´. Les me´thodes
de spectroscopie Raman et de PL ont e´te´ bien approfondi dans la litte´rature concernant les
SWNT.
2.4 DWNT
Les nanotubes double-parois (DWNT) sont les plus simples des des cas de MWNT. De ce
fait, ils sont ide´al afin d’e´tudier leurs proprie´te´s. En effet, leur configuration coaxiale permet
d’e´tudier les effets inter-parois, la distribution du courant entre les parois ou encore, les
transferts de charges entre ces parois.
Les DWNT peuvent s’assembler sous quatre configurations : un semi-conducteur dans
un semi-conducteur (S@S), un semi-conducteur dans un me´tallique (S@M), un me´tallique
dans un semi-conducteur (M@S) ou un me´tallique dans un me´tallique (M@M). Puisque dans
une distribution statistique le tiers des NT sont me´talliques et les deux-tiers sont semi-
conducteurs, on obtient une distribution de configuration probable de DWNT avec 4/9 de
S@S, 2/9 de S@M, 2/9 de M@S et 1/9 de M@M.
Contrairement au SWNT qui sont bien compris et caracte´rise´s dans la litte´rature, les
DWNT individuels ne sont que peu e´tudie´s. La majorite´ des travaux expe´rimentaux portant
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Figure 2.13 a) Carte de photoluminescence excite´e sur un NT (10,8) suspendu. b) Carte de
PLE sur la prolongation du meˆme NT (10,8) en fagot avec un NT (12,5) .Tire´ de [31]
sur la caracte´risation des DWNT a e´te´ faite sur des fagots, des films ou des solutions. Afin
d’approfondir notre compre´hension de cette structure, il est important d’e´tudier et de ca-
racte´riser des DWNT uniques (un seul tube a` la fois) puisque c’est par ces mesures que les
diffe´rences entre espe`ces seront catalogue´es.
Les me´thodes de caracte´risation conventionnelle par spectroscopie Raman ne sont pas
suffisantes afin de bien comprendre un DWNT, puisque qu’il est difficile de diffe´rencier un
DWNT d’un fagot compose´ de deux SWNT (ayant des diame`tres diffe´rents). Le chapitre 4
se consacre a` la pre´sentation d’une nouvelle me´thode d’identification des DWNT par spec-
troscopie Raman.
2.5 Sommaire
Une introduction aux nanotubes de carbone a e´te´ pre´sente´e dans ce chapitre par la descrip-
tion des proprie´te´s e´lectroniques et optiques des NT. La description structurale des NT a e´te´
faite avec la pre´sentation des indice (n,m) ainsi qu’avec l’usage du vecteur chiral. La densite´
d’e´tats ainsi que la dispersion d’e´nergie ont introduit la nature e´lectronique des nanotubes.
Un sommaire des proprie´te´s optiques des NT a e´te´ repre´sente´ dans un diagramme de Kataura
et les me´thodes de caracte´risation comme la spectroscopie Raman et la photoluminescence
ont e´te´ de´crites afin de sonder les proprie´te´s des nanotubes.
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CHAPITRE 3
SYSTE`ME DE SPECTROSCOPIE RAMAN ET DE
PHOTOLUMINESCENCE
Un syste`me de spectroscopie Raman a` haute re´solution spectrale a e´te´ monte´ partielle-
ment par Franc¸ois Meunier et Matthieu Paillet [37] et modifie´ par la suite par moi-meˆme.
Le but e´tait d’ame´liorer le montage Raman et d’ajouter une section servant a` faire de la
photoluminescence. Ce syste`me est conc¸u pour mesurer des nanotubes. Comme il a e´te´ pre´-
sente´ au chapitre 2, la re´sonance des transitions optiques des NT est tre`s fine. C’est pour
cette raison qu’il faut le plus de longueur d’onde d’excitation possible. De plus, chaque source
doit eˆtre filtre´e avant (passe bande) et apre`s (coupe bande) l’e´chantillon. Ces sources et le
fonctionnement des filtres utilise´s sont de´crit dans ce chapitre. Une description des syste`mes
de de´tection ainsi qu’une section sur les performances du montage y sont pre´sente´es. Les
chapitre 3.5 et 4 pre´senteront des re´sultats typiques obtenus en spectroscopie Raman et en
photoluminescence. La figure 3.1a pre´sente le montage. Les sections suivantes de´crivent les
nombreuses composantes de celui-ci.
3.1 Sources d’excitations
Les sources d’excitations sont les suivantes : les laser a` 488 nm, 532 nm et 632.8 nm, un
laser titane-saphir couvrant la gamme de 690 nm a` 1100 nm et un super continuum (400 nm
- 2000 nm). On retrouve a` l’annexe A une description de´taille´e de ces sources ainsi qu’une
proce´dure d’alignement des filtres.
La loi de Bragg (e´quation 3.1) dit que,
2dsinθm = mλ, (3.1)
ou` d est la pe´riode du re´seau, θm est l’angle d’incidence, m est l’ordre de diffraction et λ est
la longueur d’onde de la lumie`re. En utilisant ce phe´nome`ne il est possible de cre´er des filtres
optiques : des re´seaux de Bragg en volume (RBV). Dans un RVB, c’est la longueur l’onde
re´sonante qui est diffracte´e (avec interfe´rence constructive) et le reste de la lumie`re incidente
est transmise. En changeant l’angle d’incidence du faisceau, on change la distance effective
entre les plans et ainsi la longueur d’onde de re´sonance. Afin de cre´er ce type de filtre, un
verre photo-thermo-re´actif est expose´ et avec des techniques holographiques ainsi qu’un recuit
thermique, il est possible d’y faire varier l’indice de re´fraction de fac¸on pe´riodique [35]. Ce
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Figure 3.1 a) Sche´ma du montage optique vue par dessus. b) Vue de face du microscope (13).
Les lignes pointille´es repre´sentent les diffe´rents chemins optiques.
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faisant, on obtient des plans semi-re´fle´chissants ayant une distance constante entre les plans,
ce qui donne un re´seau de Bragg en volume (RVB). La puissance transmise a` la longueur
d’onde de re´sonance est atte´nue´e d’un ordre de grandeur par rapport a` la lumie`re incidente
par passage dans le RBV.
3.1.1 LLTF
Le filtre passe-bande laser ajustable (LLTF) (#11 dans la figure 3.1) de Photon etc. est
compose´ d’une tourelle posse´dant trois RBV ope´rant de 730 nm a` 1100 nm. Le but du LLTF
est d’e´liminer la photoluminescence du cristal de titane-saphir et d’affiner la raie laser. La
puissance a` la sortie du filtre est de 40% a` 50% de la puissance d’entre´e de´pendamment de
la longueur d’onde.
3.1.2 Notch variable
Le notch variable est un filtre optique coupe bande (#17 dans la figure 3.1) permettant de
couper le laser d’excitation qui est confondu, apre`s diffusion sur l’e´chantillon, avec le signal
Raman. Il est utilise´ afin de faire de la spectroscopie Raman accordable. Ceci est ne´cessaire
car, comme vu au chapitre 2, la section efficace de la diffusion Raman est faible et le de´tecteur
est sature´ si la diffusion Rayleigh de l’e´chantillon n’est pas filtre´.
Le notch variable fonctionne aussi avec des RBV, mais contrairement au LLTF, le RBV
est utilise´ en transmission, c’est-a`-dire que le signal continue dans le trajet optique et la
re´sonance (a` la longueur d’onde du laser) est diffracte´e ailleurs, coupant ainsi le laser du
signal. Chaque passage dans le RBV coupe un ordre de grandeur de l’intensite´ du laser.
Comme il y a quatre passages, le filtre offre une densite´ optique de 4.
3.1.3 LLF et notchs fixes
Pour les meˆmes raisons que pour le LLTF ou pour le notch variable, des filtres de raie laser
passe bande (LLF) et coupe bande (notch) sont utilise´s avec les lasers fixes a` 488 nm, 532
nm, 632.8 nm ainsi que pour le titane-saphir ajuste´ a` 785 nm afin de faire de la spectroscopie
Raman. Les LLF ont ge´ne´ralement une transmission de plus de 50% pour la raie laser. En
ce qui concerne les notchs fixes, ils coupent les lasers avec une densite´ optique (OD) de 6.0
ou plus, ce qui permet de faire de la spectroscopie Raman sur des NT uniques. Pour la
photoluminescence, les LLF sont utilise´s, mais les notchs fixes sont remplace´s par des filtres
passe-haut (en longueur d’onde) afin d’atte´nuer le laser.
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3.2 Spectrome`tres et de´tecteurs
3.2.1 iHR550 et CCD Si
Tous les spectres Raman (ceux du chapitre 4 par exemple) ainsi qu’une partie des spectre
de photoluminescence (avec e´mission sous 1000 nm) sont faits avec la combinaison d’un
de´tecteur CCD Si (mode`le Symphony de Horiba) et d’un spectrome`tre iHR550 de Horiba
(respectivement #20 et #19 dans la figure 3.1). Ce spectrome`tre posse`de deux re´seaux et
un miroir. Un re´seau holographique de 1800 traits/mm couvrant de 450 nm a` 850 nm et un
re´seau de 600 traits/mm centre´ a` 1000 nm. Pour la plupart des mesures, le re´seau ayant 1800
traits/mm est utilise´. Le re´seau 1800 trais/mm diminue en efficacite´ pour des longueurs d’onde
plus grandes que 850 nm et l’efficacite´ du de´tecteur CCD Si diminue en s’approchant du gap
e´nerge´tique du Si (1.1 eV). Ces deux effets se combinent et donnent un faible rendement dans
cette gamme. Un ajustement majeur est ne´cessaire afin de pouvoir comparer la re´ponse du
syste`me selon les diffe´rentes longueurs d’onde. Pour ce faire, le spectre d’un corps noir a` 850◦C
a e´te´ mesure´ (figure 3.2). La courbe the´orique est parfaitement superpose´e avec la courbe
expe´rimentale de 400 nm a` 700 nm. Toutefois, un e´cart important apparait, ce qui indique
qu’il est ne´cessaire d’apporter d’importantes corrections aux spectres dans l’infrarouge. Dans
la figure 3.2, les spectres the´orique et expe´rimental ont e´te´ normalise´s l’un par rapport a`
l’autre a` 700 nm, car c’est a` ce point qu’on commence a` voir un changement de courbure
dans le spectre expe´rimental. A` 700 nm correspond aussi a` un maximum d’efficacite´ du
de´tecteur. On peut le constater avec la courbe bleue de la meˆme figure qui repre´sente le ratio
entre ces deux courbes. On constate qu’il n’y a pas d’ajustement a` faire pour les longueurs
d’onde du visible, mais que la re´ponse du syste`me diminue dans l’infrarouge.
3.2.2 Triax550 et Barrette InGaAs
Une partie du montage est destine´ a` la de´tection de la photoluminescence des nanotubes
dans l’infrarouge. Elle est compose´ d’un spectrome`tre Triax550 de Horiba et d’un de´tecteur
Oma V InGaAs system de PI (respectivement #21 et #22 dans la figure 3.1). Ce dernier
est une barrette (1024 pixels) InGaAs e´tendue en longueur d’onde (jusqu’a` 2.2 µm). Le
spectrome`tre posse`de une tourelle monte´ d’un re´seau de 150 traits/mm ayant un maximum
d’intensite´ centre´ a` 1200 nm. Une calibration du syste`me a e´te´ re´alise´e a` partir d’un e´metteur
corps noir (figure 3.3) mesure´ avec le syste`me dans l’infrarouge proche. La normalisation du
spectre the´orique du corps noir (850◦C) avec la mesure expe´rimentale a e´te´ faite a` 1800
nm, puisqu’il s’agit de l’endroit ou` les courbe divergent l’une de l’autre et ou` l’efficacite´
du de´tecteur est maximale en longueur d’onde. Cette combinaison spectrome`tre/de´tecteur
permet une re´solution de ∼0.3 nm en de´tection Pour les combinaisons InGaAs/re´seau 150
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Figure 3.2 Mesure expe´rimentale de l’e´mission d’un corps noir a` 850◦C avec le spectrome`tre
iHR550 (re´seau 1800 traits/mm) et le de´tecteur CCD Si (courbe noire). La courbe rouge est
la courbe the´orique de ce corps noir normalise´e a` 700nm avec la courbe expe´rimentale (voir
le texte pour plus d’information). La courbe bleue est le rapport de la re´ponse du syste`me
sur le spectre the´orique Iex/Ith. La figure inse´re´e permet de voir la diffe´rence entre la courbe
the´orique et expe´rimentale
et CCD Si/re´seau 1800, la majorite´ de la modulation du rapport d’intensite´ des courbes
the´orique/expe´rimentale vient de l’efficacite´ quantique des de´tecteurs.
3.3 Objectifs de microscope
Les objectifs utilise´s pour la spectroscopie Raman sont des objectifs de 50× et 100× de
Olympus dote´s respectivement d’ouvertures nume´riques (NA) de 0.5 et 0.95 et de distances
de travail (WD) de 8 mm et 0.2 mm respectivement. Le 100× permet de travailler dans le
visible alors que le 50× pre´sente une plage spectral e´tendue vers le proche IR. Pour cette
raison, l’objectif 50× est mieux adapte´ pour le Raman variable. L’objectif 100× est cepen-
dant ne´cessaire afin de re´aliser des spectres Raman de NT uniques (avec les lasers fixes) car
il procure une plus grande ouverture nume´rique et une plus grande re´solution spatiale. La
taille du faisceau au focus est de l’orde de λ pour cet objectif. Des objectif de 10× (NA=0.25,
WD=7.5 mm) et 20× (NA=0.4, WD=1.7 mm) sont aussi disponibles. Ils donnent une vue
d’ensemble et sont utilise´s pour le positionnement de l’e´chantillon. Pour les mesures de pho-
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Figure 3.3 E´mission d’un corps noir a` 850◦C mesure´e avec le spectrome`tre Triax550 (re´seau
150 traits/mm) et la barrette InGaAs (courbe noire). La courbe rouge est la courbe the´orique
normalise´e a` 1800nm avec la courbe expe´rimentale (voir le texte pour plus d’information).
La courbe bleue est le rapport de la re´ponse du syste`me sur le spectre the´orique Iex/Ith.
toluminescence sur des ensembles de NT, le choix de l’objectif utilise´ de´pend de la plage
spectrale. Pour un signal sous les 1000 nm, les objectifs 10× ou 50× peuvent eˆtre utilise´s
alors qu’une simple lentille ayant une longueur focale de 35 mm (avec un reveˆtement C :
1000 nm-1600 nm) est utilise´ pour tout signal au dessus de 1000 nm. Les aspects techniques
des autres pie`ces du montage sont pre´sente´s en annexe A
3.4 Performance en spectroscopie Raman
Avec le syste`me de Raman variable, il est possible de faire des spectres jusqu’a` ±20 cm−1
de l’excitation laser a` des longueurs d’onde d’excitation entre 890 nm et 900 nm. A` la figure
3.4 on voit le spectre de Raman Stokes et anti-Stokes d’une poudre de soufre mesure´ avec
une excitation a` 894 nm. Il n’y a qu’un espacement de moins de 7 meV entre les cote´s Stokes
et anti-Stokes du spectre Raman. Pour le reste de la plage d’excitation du titane-saphir, il
est possible de faire des spectres a` partir de ±50 cm−1.
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Figure 3.4 Spectre Raman Stokes et anti-Stokes d’une poudre de soufre fait avec le notch
accordable avec une excitation a` 894 nm.
Les spectres Raman pre´sente´ au chapitre 4 ont e´te´ re´alise´s avec ce syste`me dans une
configuration de Raman non-accordable. Cette configuration permet une plus grande sem-
sibilite´ Raman puisque les filtres alors utilise´s sont plus efficace pour atte´nuer le laser que
le notch accordable. Dans cette configuration, il n’est pas possible de mesurer les phonons
moins e´nerge´tique que ∼100 cm−1.
3.5 Performance de photoluminescence
La photoluminescence (PL) permet de sonder deux transitions optiques a` la fois, une en
absorption et une pour l’e´mission d’un photon par un SWNT. Ces informations permettent
d’identifier la chiralite´ d’un NT et aide a` comprendre l’influence du milieu environnant sur
les proprie´te´s e´lectroniques des nanotubes.
Cette section pre´sente des re´sultats de PL obtenus sur des SWNT afin de de´montrer
les capacite´s et les performances du montage. Des e´chantillons spe´ciaux ont e´te´ pre´pare´s a`
cet effet afin de comparer e´troitement les re´sultats de PL avec ceux pre´sente´s au chapitre 2
retrouve´s dans la litte´rature. Dans un premier temps les e´chantillons utilise´s seront pre´sente´s.
Par la suite, des mesures de PL seront pre´sente´s et des phe´nome`nes comme le transfert de
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charge entre les NT dans un fagot et le de´calage vers le rouge des NT en fagot seront mis
en e´vidence. Certains effets de la variation de tempe´rature sur les proprie´te´s e´lectronique des
NT seront pre´sente´s.
3.5.1 Pre´paration des e´chantillons
Des mesures de photoluminescence ont e´te´ effectue´es sur des e´chantillons de nanotubes
mono-parois de type HipCo individualise´s dans un polyme`re [13]. Ces NT ont e´te´ purifie´s
par l’interme´diaire d’un polyme`re aromatique, le poly(9,9-dioctylfluorene, 2,7-dyl) dit PFO.
Ce polyme`re posse`de une affinite´ pre´fe´rentielle pour certaines chiralite´s de nanotubes ce qui
permet, apre`s des traitements d’ultracentrifugation d’enrichir des suspension de nanotubes
avec des chiralite´s pre´cises [18]. Puisque le PFO a une affinite´ bien plus importante avec les
NT semi-conducteurs que les me´talliques, cette me´thode permet e´galement d’e´liminer ces
derniers et ainsi avoir un e´chantillon propice a` la luminescence.
Figure 3.5 a)Spectre Raman de la re´gion des RBM pour les e´chantillons de tube Hipco brute,
purifie´ a` petit G et purifie´ a` grand G avec une excitation a` 632.8 nm. La ligne noire verticale
indique la se´paration entre la majorite´ des tubes me´talliques et semi-conducteurs. La raie
marque´e d’un aste´risque est relie´e au substrat de SiO2. b) Spectre Raman de la re´gion de la
bande G des NT pour les trois meˆmes e´chantillons qu’en a). La raie a` 1606 cm−1 est associe´e
au PFO.
La figure 3.5 montre un spectre Raman d’un e´chantillon de SWNT HipCo brute ainsi
que sur des e´chantillons de SWNT HipCo purifie´s par cette me´thode, un a` petit G (LOWG)
et l’autre a` grand G (HIGHG). En se basant sur le diagramme de Kataura ajuste´ pour
cet environnement die´lectrique spe´cifique, on constate que pour une excitation a` 633 nm,
les SWNT de moins de ∼1 nm de diame`tre, donc avec un RBM de plus ∼240 cm−1 selon
l’e´quation 2.11, sont semi-conducteurs et ceux posse´dant un diame`tre plus gros que ∼1 nm
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sont principalement me´talliques. Donc, a` la figure 3.5a, les pics RBM a` gauche de la ligne noire
verticale correspondant a` des NT me´talliques sont e´limine´s par la purification. On y remarque
aussi que les intensite´s relatives des pics a` 268 cm−1 et 287 cm−1 de´pendent de la force de
centrifugation. Les spectres Raman de la re´gion de la bande G de ces meˆmes e´chantillons
(figure 3.5b) confirment que la purification garde pre´fe´rentiellement les semi-conducteurs.
Les bandes G− observe´es a` 1544 cm−1 et 1555 cm−1 correspondent respectivement aux NT
ayant des RBM a` 287 cm−1 et a` 268cm−1. De plus, la diminution de l’intensite´ autour de
1550 cm−1 sur les spectres des NT purifie´s par rapport au spectre des NT brut est en accord
avec le retrait des nanotubes me´talliques. La raie a` 1606 cm−1 est relie´e aux phonons du PFO
puisqu’il est absent du spectre des tubes brut et que son intensite´ relative augmente avec la
force de centrifugation (figure 3.5b). En effet, plus la centrifugation est forte plus la densite´
de la solution filtre´e s’approche de celle du PFO, donc le rapport volumePFO/volumeNT
augmente. D’autre part, Lukaszczuk et al. utilise le meˆme polyme`re et observe un pic tre`s
fort a` 1604 cm−1 [34].
Les NT purifie´s ont e´te´ de´pose´s sur un substrat de verre. Les mesure de Raman ont
e´te´ faites avec un objectif de 50× et les mesures de PL avec une lentille achromate ayant
une longueur focale de 35 mm. Les deux type de mesures ont e´te´ faites en ge´ome´trie de
re´trodiffusion.
3.5.2 Comparaison des mesures de PL avec la litte´rature
Figure 3.6 Carte de PLE de l’e´chantillon LOWG (a) et HIGHG (b) sur substrat de verre.
La diffe´rence d’intensite´ relative entre les e´chantillons est aussi remarque´e dans les cartes
de photoluminescence excite´e (PLE) (figure 3.6) effectue´es sur les deux e´chantillons purifie´s
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(LOWG et HIGHG).Pour l’e´chantillon LOWG, les maxima d’intensite´ dans la carte de pho-
toluminescence excite´e pre´sente´e a` la figure 3.6a) sont inde´pendants les uns des autres et
chaque maxima correspond a` une chiralite´ donne´e. Cependant, on observe que dans la carte
de PLE mesure´e sur l’e´chantillon HIGHG plusieurs maxima ne peuvent eˆtre assigne´s a` aucune
chiralite´. La se´lectivite´ de la me´thode a` grand G permet de garder seulement les chiralite´s
(8,6), (8,7) et (9,7) dans l’e´chantillon purifie´ mais les maxima d’absorption et d’e´mission a`
(805 nm, 1201 nm) et (730 nm, 1351 nm) ne correspondent pas a` l’un de ces nanotubes. Ils
viennent plutoˆt du transfert de charge de nanotubes en fagot. Ces points sont respectivement
(E22(9,7) ,E11(8,6)) et (E22(8,6)) , E11(9,7)) ou` le photon incident est absorbe´ par la transition E22
d’un NT et e´mit a` la transition E11 de l’autre NT [31]. Ceci implique que l’e´chantillon HIGHG
n’est pas optimal car l’individualisation des tubes est manifestement incomple`te.
On remarque d’ailleurs un le´ger de´calage vers le rouge des raies d’e´mission pour les 3
chiralite´s pre´sentes dans le HIGHG par rapport a` leurs pics d’e´mission dans le LOWG a` la
figure 3.7. Ces de´calages de 2 meV a` 4 meV sont moins grands que ceux observe´s par Lefebvre
et al. (de l’ordre de 20 meV) [31]. Puisque l’amplitude de ce de´calage varie avec la chiralite´
du NT, on peut conclure que ce ne sont pas tous les NT qui sont en fagot mais un certain
pourcentage seulement.
Figure 3.7 Ajustement des donne´es pre´sente´es a` la figure 3.6 correspondant a` une excitation
de 730 nm pour les e´chantillons purifie´s a` petit G (courbe rouge) et grand G (courbe noire)
pour la zone d’e´mission incluant les trois NT pre´sents dans le HIGHG.
Une expe´rience de photoluminescence en fonction de la tempe´rature a aussi e´te´ effectue´e
sur l’e´chantillon HIGHG. Un balayage de la tempe´rature a e´te´ fait de 80 K a` 400 K en
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observant les trois NT pre´sents dans l’e´chantillon,(8,6),(8,7) et (9,7), avec une excitation a`
730 nm. Un de´calage vers le bleu est observe´ en diminuant la tempe´rature pour les trois NT.
La figure 3.8 montre ce de´calage ou` le de´calage nul est de´finit a` 400 K. Un de´calage de 1 nm a`
3 nm est en accord avec l’expe´rience de Lefebvre et al. (figure 2.12 [32]) malgre´ le fait que leur
expe´rience est faite sur des SWNT suspendus contrairement a` ceux de l’e´chantillon HIGHG
ou` les SWNT sont dans un gel de polyme`re qui exerce diffe´rentes contraintes me´canique en
fonction de la tempe´rature.
Figure 3.8 De´calage vers le bleu par rapport a` la longueur d’onde d’e´mission a` 400K pour les
nanotubes (8,6), (8,7) et (9,7) en suspension dans du PFO.
Les expe´riences pre´sente´es dans cette section ont e´te´ re´alise´es dans le but de reproduire
diffe´rents phe´nome`nes observe´s dans la litte´rature. Ces mesures ont permis de tester le sys-
te`me de photoluminescence.
3.6 Parame`tres de performance
Le tableau 3.1 pre´sente quelques parame`tres de performance du montage. On y remarque
qu’il est possible d’obtenir une re´solution spatiale de l’ordre de la longueur d’onde d’excita-
tion. De plus, les objectifs ayant une grande distance de travail sont essentiels afin d’utiliser
le cryostat (ce dernier s’installe sur la platine de translation # 27 de la figure 3.1). Ayant une
re´solution de 0.3 nm en de´tection pour la PL, de 1 cm−1 en Raman et mainte sources d’exci-
tations, ce syste`me est a` la fine pointe des syste`mes de photoluminescence et de spectroscopie
Raman dans le monde.
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Plusieurs de´tails non-pre´sente´s permettent le montage actuel. Ce montage a e´te´ automa-
tise´ afin d’acce´le´rer les mesures. Cette automatisation facilite aussi le changement de lignes
optiques. En effet, en moins de 10 minute il est possible de passer d’une ligne laser a` une autre
ou de la PL au Raman. Ce syste`me facile d’utilisation permet de caracte´riser les nanotubes
sous plusieurs aspects.
Tableau 3.1 Parame`tres de performance de certains composants du montage optique
Objectifs
NA WD re´solution spatiale
(mesure´e expe´rimen-
talement)
plage spectrale ( pour
une transmission de
plus de 50%)
100× 0.95 0.2 mm ∼ λ 400 nm a` 700 nm
50× 0.5 8 mm ∼ 2× λ 400 nm a` 1000 nm
10× 0.25 7.5 mm ∼ 5× λ 400 nm a` 1000 nm
notch
∆E du laser (cm−1) plage spectrale d’utilisation
notchs accordable ±20 890 nm a` 900 nm
notchs accordable ±50 800 nm a` 890 nm et 900 nm a` 1100 nm
notcs fixes ±100 ±2 nm de λ du notch
Filtre laser
largeur de bande (nm) plage spectrale d’utilisation
LLTF 2 730 nm a` 1100 nm
Syste`mes de de´tection
re´solution plage spectrale d’utilisation
Raman 1 cm−1 400 nm a` 1000 nm
PL 0.3 nm 800 nm a` 2200 nm
3.7 Sommaire
Finalement, le de´veloppement, l’ame´lioration et la calibration de ce syste`me a e´te´ fait
afin de faire de la spectroscopie Raman et de la photoluminescence sur des NT. Pour ce
faire, plusieurs sources d’excitation et de filtres ont e´te´ utilise´s. Les mesures de PL pre´sente´es
dans ce chapitre reproduisant des re´sultats retrouve´s dans la litte´rature confirment que ce
syste`me est performant. Avec le de´tecteur InGaAs e´tendu, il serait inte´ressant d’explorer la
PL de DWNT puisqu’il n’est pas tout a` fait claire dans la litte´rature que les DWNT sont
luminescents ou non [14][43]. Les spectres Raman qui sont pre´sente´s dans le chapitre 4 ont
e´te´ faits avec ce montage.
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CHAPITRE 4
IDENTIFICATION DES PAROIS INTE´RIEURES ET EXTE´RIEURES D’UN
DWNT PAR SPECTROSCOPIE RAMAN
Depuis la de´couverte des nanotubes, la vaste majorite´ des travaux de recherche ont e´te´
effectue´s sur des SWNT. De ce fait, les me´thodes d’identification ou de caracte´risation de ces
derniers sont bien connues dans la litte´rature. Les DWNT sont plus complexes et a` ce jour,
leurs proprie´te´s n’ont e´te´ que partiellement explore´s. Les DWNT font l’objet de plus en plus
de recherche, mais ces travaux sont souvent base´s sur des e´chantillons en solution, ou sous
forme de fagot de DWNT. Cette approche comporte de nombreux de´savantages. En effet,
ces types d’e´chantillons donnent de l’information sur plusieurs nanotubes lorsque sonde´s. Il
est alors impossible de de´terminer si l’information recuit provient des deux parois d’un seul
DWNT ou de deux SWNT. Ce chapitre pre´sente des mesures faites sur un seul DWNT a` la
fois afin de simplifier l’interpre´tation des donne´es.
Une section sur les conditions expe´rimentales ainsi que sur les mesures pre´liminaires a`
l’identification des DWNT individuels est pre´sente´. Par la suite, la me´thode de caracte´risation
des parois inte´rieures et exte´rieures des DWNT par spectroscopie Raman est introduite. Une
discussion sur des modes anormaux observe´s sur les DWNT est aussi pre´sente´e.
4.1 Section expe´rimentale
Avant de pouvoir caracte´riser les DWNT par spectroscopie Raman, il faut faire quelques
expe´riences pre´liminaires et ces dernie`res sont pre´sente´es dans cette section. Tout d’abord,
la pre´paration des e´chantillons est pre´sente´e, suivit de la me´thode de fonctionnalisation co-
valente effectue´e sur les NT. Par la suite, un survol des mesures e´lectriques re´alise´es sur
ces dispositifs sera introduit car ceux-ci permettront de confirmer l’identification faite pour
chaque DWNT. Finalement, des mesures d’absorption seront pre´sente´es afin d’ajuster le dia-
gramme de Kataura a` l’environement die´lectrique des DWNT.
4.1.1 Pre´paration d’e´chantillon
Les e´chantillons utilise´s dans toutes les expe´riences de ce chapitre sont des e´chantillons de
DWNT synthe´tise´s par de´poˆt chimique en phase vapeur (CVD) [10]. Les NT ont ensuite e´te´
individualise´s et de´pose´s par spincoat sur un substrat de SiO2. Un patron de lithographie a
e´te´ trace´ par dessus ce de´poˆt afin de former des transistors a` effet de champ. Des mesures de
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microscopie par force atomique (AFM) ont e´te´ effectue´es afin de de´terminer le diame`tre des
nanotubes de´pose´s, ce qui permet de facilement identifier les fagots. Les solutions contiennent
82% de DWNT. Cependant, comme les DWNT sont difficiles a` individualiser dans le solvant,
ce ratio n’est pas parfaitement refle´te´ dans le nombre de dispositifs cre´e´s. Dans ce travail,
des e´chantillons comportant 26 transitors SWNT et que 41 transistors DWNT forme´s d’une
seule nanostructure ont e´te´ e´tudie´s.
Des mesures e´lectriques ont e´te´ faites en contactant les transistors avec des pointes
(sondes) sur les e´lectrodes de´pose´es sur les nanotubes. La couche de SiO2 du substrat sert
d’isolant et la grille est le substrat de Si. La tension de grille est varie´e en appliquant une
tension directement sur tout le substrat de Si. Les mesures Raman ont e´te´ re´alise´es avec un
objectif de 100× avec une densite´ de puissance d’excitation de ∼ 1 mW/µm2 en ge´ome´trie
de re´trodiffusion.
4.1.2 Fonctionnalisation covalente
La fonctionnalisation chimique consiste a` cre´er des liens covalents entre la paroi externe et
des groupements chimiques. Du sel d’aryldiazonium est utilise´ afin de greffer des groupements
4-bromophe´nyl sur la paroi externe, tel qu’illustre´ dans la figure 4.1. Cette fonctionnalisation
peut eˆtre renverse´e en faisant un recuit thermique a` 500◦C. Plus d’information sur cette
re´action est disponible a` la re´fe´rence [19].
4.1.3 Mesures e´lectriques
Dans un premier temps, l’efficacite´ de la passivation du NT par cette fonctionnalisation
est e´value´e avec des mesures e´lectriques sur des transistors fait de SWNT unique. Ainsi, il
est possible de mesurer la baisse de la conductivite´ des NT produite par l’augmentation de la
re´trodiffusion sur les de´faults cre´e´s par les groupements attache´s au NT. Ces mesures consiste
a` la mesure du courant en fonction de la diffe´rence de potentiel drain-source avec une tension
de grille de -15 V. On observe que le courant diminue de plusieurs ordres de grandeur en
moyenne [1] [5] [19] [46].
La fonctionnalisation sera utilise afin de de´terminer les contributions des parois internes et
externes au courant d’un DWNT car elle n’affecte que la paroi externe. Des mesure similaires
ont e´te´ effectue´ sur les transistors DWNT et la diminution de courant moyen est d’un facteur
deux. Conside´rant la diffe´rence entre ces rapports de conductivite´, cette expe´rience de´montre
que la paroi interne peut transporter efficacement un courant e´lectrique et le rapport de
conductivite´ avant/apre`s fonctionnalisation de 2 (a` basse tension) sugge`re que la paroi interne
conduit autant que la paroi externe dans un DWNT.
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Figure 4.1 Sche´ma de la fonctionnalisation. De haut en bas : un DWNT parfait (i-DWNT),
un DWNT fonctionnalise´ (f-DWNT) et un DWNT de´fonctionnalise´ (d-DWNT) avec un re-
cuit thermique. Repre´sentation a` l’e´chelle atomique d’un f-DWNT avec les groupements 4-
bromophe´nyles dans la section agrandie. Tire´ de [4].
Les DWNT peuvent eˆtre forme´s de tubes me´talliques et semi-conducteurs et les mesures
de courant avant et apre`s fonctionnalisation permettent de de´terminer la nature e´lectronique
des NT implique´s. Des mesures de courant en fonction de la tension de grille avec une ten-
sion drain-source de 10 mV ont e´te´ effectue´es afin de de´terminer le comportement des DWNT
compose´s de 2 parois me´talliques, 2 semi-conductrices et des combinaisons d’une paroi me´tal-
lique et une paroi semi-conductrice. Ces mesures ont e´te´ effectue´es sur les transistors DWNT
dans leur e´tat intact (i-DWNT), apre`s la fonctionnalisation (f-DWNT) et finalement apre`s
la de´fonctionnalisation (apre`s recuit : d-DWNT).
La figure 4.2 pre´sente les courbes de courant mesure´es sur des DWNT. Elles repre´sentent
trois types de configuration e´lectronique de DWNT. A` la partie a), on observe que la modu-
lation du courant en fonction de la tension de grille est importante avant et apre`s la fonction-
nalisation, ce qui repre´sente une signature d’un semi-conducteur dans un semi-conducteur
(S@S). Pour ce qui est du cas pre´sente´ en 4.2b, la modulation du courant est faible pour
le DWNT intact, mais importante pour le DWNT fonctionnalise´. Cette signature est assi-
gne´e a` un semi-conducteur a` l’inte´rieur d’un me´tallique (S@M). Finalement, en 4.2c, on
n’observe pas de modulation significative avant ou apre`s la fonctionnalisation. On conclut
ainsi que la paroi interne est me´tallique celle-ci pre´sente peu de modulation en fonction de
la fonctionnalisation. Il est toutefois difficile de de´terminer si la paroi externe est me´tallique
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Figure 4.2 Courbes de courant e´lectrique pour des nanotubes individuels en fonction de la
tension applique´e sur la grille des transistors. Les cas de figure S@S (a), S@M (b) et M@S
(ou M@M) (c) sont repre´sente´s. La tension drain-source est de 10mV. Les courbes bleues
repre´sentent les mesures sur le i-DWNT, les courbes rouges sont les mesures f-DWNT et les
courbes vertes sont les mesures sur les d-DWNT. Les fle`ches en b) repre´sentent le sens du
balayage de la tension de grille. Tire´ de [4].
ou semi-conductrice car l’incertitude est trop grande sur le rapport de courant (i-DWNT/f-
DWNT), pour une tension de grille positive. On obtient donc une signature similaire pour les
M@S et les M@M et il est impossible de de´terminer la nature e´lectronique de la paroi externe.
Un fait a` noter, tous les comportements initiaux sont retrouve´s apre`s la de´fonctionnalisation.
4.1.4 Distribution statistique de configuration des DWNT
Lors de la croissance des DWNT par de´poˆt chimique en phase vapeur (CVD), il y a une
conformation qui se forme entre les diame`tres des parois inte´rieures et exte´rieures. Cette
conformation cre´e une diffe´rence de rayon le´ge`rement plus grande que la distance inter-plan
dans le graphite. Rappelons que le diame`tre d’un nanotube est quantifie´ (e´quation 2.4) et
que cette quantification est d’autant plus significative que le diame`tre des NT est petit. Donc
pour un diame`tre de paroi externe donne´, les possibilite´s de chiralite´ pour la paroi interne
sont beaucoup plus petites que dans le cas inverse. Par conse´quent, il est possible que la
distribution relative de chacune des quatre configurations des DWNT puisse varier le´ge`rement
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Figure 4.3 Distribution statistique des DWNT en fonction des trois cate´gories de signature
e´lectrique pre´sente´ a` la figure 4.2. Les colonnes noires et grises repre´sentent respectivement
les mesures expe´rimentales et la distribution the´orique. Tire´ de [4].
selon la distribution en diame`tre des nanotubes cruˆs pour des petits diame`tres ayant une
largeur de distribution faible. La distribution obtenue expe´rimentalement (figure 4.3) est
le´ge`rement diffe´rente d’une statistique ale´atoire et cette diffe´rence s’explique probablement
du fait que l’analyse statistique est forme´e d’un ensemble de seulement 41 dispositifs.
4.1.5 Ajustement de l’environnement die´lectrique
La figure 4.4 pre´sente un diagramme de Kataura calcule´ par liaisons fortes [21] modifie´ de
fac¸on a` ce que les e´nergies des bandes E11S , E22S et E11M des familles de NT 2n+m = const
soient corre´le´es avec les pics de la mesure d’absorption (figure 4.4b) mesure´ sur un ensemble
de DWNT en solution. Les indices S et M indique ici que les transitions sont pour des
nanotubes semi-conducteurs ou me´talliques. L’ajustement du diagramme de Kataura est fait
inde´pendamment pour la paroi interne (figure 4.4a) et externe (figure 4.4c). Cet ajustement
est fait en faisant varier de fac¸on empirique le parame`tre de l’e´nergie d’interaction des liens
C − C (γ0) dans le nanotube. Les pics d’absorption aux e´nergies 0.825 eV, 0.925 eV, 1.04
eV, 1.35 eV et 1.476 eV sont utilise´s afin d’ajuster le γ0 pour les parois inte´rieures, alors que
les pics a` 1.15 eV, 1.2 eV et 1.08 eV sont utilise´s pour ajuster les paroi externes. γ0 varie de
−3% pour les parois interne par rapport au calcul de Jorio et al. [21], alors qu’il ne varie pas
pour les parois externes. Cette me´thode est la meilleure fac¸on connue a` ce jour pour ajuster
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le diagramme de Kataura a` l’environnement die´lectrique des NT, cette correction permet
empiriquement de bien relier les transitions optiques au diame`tre.
Figure 4.4 Ajustement inde´pendant du diagramme de Kataura pour les parois internes (a) et
externes (c) a` l’aide du spectre d’absorption (b) afin que les pics d’absorption correspondent
aux e´nergies des familles de NT. La famille de nanotubes encercle´e en (a) correspond au plus
grand pic d’absorption.
Cet ajustement donne le diagramme de Kataura de la figure 4.5 qui est utilise´ afin d’iden-
tifier les DWNT. Les rectangles oranges de cette figure et de la figure 4.4 repre´sentent la
distribution en diame`tre des parois pre´sents dans nos e´chantillons.
4.2 Identification des DWNT par la spectroscopie Raman
Un des avantages de la spectroscopie Raman par rapport aux mesures e´lectriques est
qu’elle permet de sonder individuellement les parois inte´rieures et exte´rieures. Cependant,
seulement les DWNT dont les parois re´sonnant a` une longueur d’onde d’excitation disponible
peuvent eˆtre caracte´rise´es en profondeur. Ainsi, l’identification des parois externes et internes
sera possible que sur une petite fraction des e´chantillons. Cette section pre´sente dans un
premier temps l’effet de la fonctionnalisation sur le spectre Raman d’un SWNT. Par la suite,
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Figure 4.5 Diagramme de Kataura base´ sur les donne´es the´oriques calcule´es par liaisons fortes
avec un ajustement inde´pendant de l’e´nergie d’interaction des tubes internes et externes afin
de tenir compte de l’environnement. Les lignes de couleur repre´sentent les e´nergies des lasers
de notre montage de spectroscopie Raman. Ces lignes correspondent a` des longueurs d’ondes
de 488 nm, 532 nm et 632.8 nm, ainsi qu’au titane-saphir accordable centre´ a` 785nm. Les
rectangles orange indiquent la distribution en diame`tre des parois internes et externes dans
nos e´chantillons.
les spectres Raman de DWNT M@S, S@S, S@M et M@M seront pre´sente´s et analyse´s en
de´tails.
La fonctionnalisation modifie conside´rablement la structure e´lectronique de la paroi ex-
terne en brisant de nombreux liens sp2, ce qui a pour effet de presque comple`tement de´truire
la re´sonance des phonons associe´s a` la paroi exte´rieure. On peut donc utiliser cet effet afin
de distinguer si le NT observe´ est bien un DWNT et non pas un SWNT. S’il y a toujours un
signal Raman apre`s fonctionnalisation, c’est qu’il s’agit d’un DWNT.
Il est cependant rare de voir la re´sonance des parois interne et externe a` la meˆme longueur
d’onde d’excitation parce que les diame`tres de ces parois diffe`rent d’environ 0.7 nm et que
celle-ci doivent toutes deux re´sonner a` l’e´nergie d’excitation. En pratique cela signifie que
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les deux transtions doivent eˆtre a` environ ±20 meV et ±100 meV pour pouvoir observer les
bandes RBM et G, respectivement. Ceci apparait clairement au diagramme de Kataura a` la
Figure 4.5.
Malgre´ que nous ayons un syste`me de spectroscopie Raman accordable base´ sur un laser
titane-saphir, il s’est ave´re´ impossible de faire une carte de Raman re´sonant sur un NT
individuel, car le filtre coupe bande variable pre´sente´ au chapitre 2 ne permet pas de rejeter
suffisement la longueur d’onde laser.
A` la figure 4.6, on voit de haut en bas les spectres d’un M@S avant la fonctionnalisation (
i-DWNT), apre`s la fonctionnalisation (f-DWNT) et apre`s la de´fonctionnalisation (d-DWNT).
On note, a` gauche, dans le spectre du i-DWNT, les RBM des parois externe et interne. De
plus, on voit a` droite, les bandes G+ et G− des deux parois. Une fois fonctionnalise´, on perd
le signal de la paroi externe. On retrouve ce signal seulement apre`s la de´fonctionnalisation.
Puisque la fonctionnalisation affecte seulement la paroi exte´rieure, on peut aussi conclure
qu’il ne s’agit pas de deux SWNT place´s coˆte a` coˆte. Par conse´quent, on peut affirmer que
le NT observe´ est bien un DWNT et non pas deux SWNT.
Figure 4.6 Spectres Raman d’un DWNT M@S excite´ avec un laser a` 632.8 nm. Les spectres de
haut en bas sont respectivement les spectres du NT vierge, fonctionnalise´ et de´fonctionnalise´.
Les re´gions d’inte´reˆts des bandes RBM et bandes G sont montre´es.
Comme explique´ dans le chapitre 2, le spectre Raman d’un DWNT permet d’identifier son
diame`tre, ses indices de chiralite´ et sa nature e´lectronique. En effet, si la ou les bandes G−
sont larges (> 15 cm−1), il s’aggit d’une paroi me´tallique. Ceci peut eˆtre confirme´ en calculant
40
le diame`tre de la paroi a` partir de la fre´quence du RBM et de la bande G− pour ensuite
ve´rifier a` l’aide du diagramme de Kataura que l’e´nergie d’excitation ainsi que le diame`tre
calcule´ correspond a` une bande me´tallique ou semi-conductrice. Cette identification peut
ensuite eˆtre valide´e a` partir de l’information tire´e de la mesure e´lectrique. Naturellement,
l’identification des natures e´lectroniques des NT a` partir des re´sultats e´lectrique et Raman
doivent eˆtre consistant. Un exemple de spectres Raman pour chacune des configurations
M@S, S@S, S@M et M@M ainsi que l’analyse de ceux-ci seront pre´sente´s ci-dessous.
4.2.1 DWNT M@S
Le spectre d’un DWNT excite´ avec un laser a` 632.8 nm est pre´sente´ a` la figure 4.7. Il y a 4
raies dans la re´gion de la bande G (autour de 1590 cm-1). Le pic avec la plus haute fre´quence
(1593 cm-1) correspond a` la bande G+ de la paroi exte´rieur (G+ex). La raie a` 1584 cm-1 est
assigne´ a` la bande G+ de la paroi interne (G+in). Rappelons que la resonance de la bande G
subit un de´calage duˆ a` la pre´sence de la paroi externe. Finalement, en conside´rant que plus
le NT est petit plus la bande G− s’e´loigne de la bande G+, on assigne ainsi les raies a` 1539
cm-1 et a` 1576 cm-1 aux bandes G− des parois interne et externe respectivement (G−in et
G−ex). On remarque que la bande G−in est beaucoup plus large (59 cm-1) que la largeur a`
mi-hauteur (FWHM) typique des raies Lorentziennes associe´es aux RMB ou a` la bande G
(environ 5-6 cm-1). On attribue donc cette bande a` la bande BWF d’un NT me´tallique et on
conclue que la paroi inte´rieure est me´tallique.
Figure 4.7 Spectre Raman d’un DWNT dont la paroi inte´rieure est me´tallique et la paroi
exte´rieure est semi-conductrice. Les re´gions d’inte´reˆts sont montre´es : la re´gion des RBM (a)
et la re´gion de la bande G (b). Excitation a` 632.8nm.
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En utilisant les bandes G− et l’expressions 2.10, on obtient des diame`tres de 1.20 nm et
1.78 nm pour les parois internes et externes. On peut aussi utiliser les RBM et l’e´quation
2.11 pour trouver des diame`tres de 1.17 nm et 1.73 nm pour les deux parois de ce DWNT,
ce qui est en accord avec les re´sultats obtenues avec les bandes G−. Sachant que pour avoir
re´sonance il faut que l’e´nergie d’excitation soit tre`s pre`s de l’e´nergie de transition, on trouve
a` partir du Kataura pre´sente´ a` la figure 4.5 que les deux parois ont des indices (15,0) et
(13,12) pour les NT interne et externe respectivement. Cette assignation est possible car la
re´sonance du RBM n’est possible que lorsque l’e´nergie d’excitation est a` moins de ∼20 meV
des re´sonaces e´lectroniques des NT. Ainsi, le diagramme de Kataura permet d’e´liminer la
plupart des configurations possibles.
La me´thode d’identification de la nature e´lectronique des parois par la spectroscopie
Raman va plus loin que la me´thode par mesure e´lectrique dans un cas comme celui-ci ou` la
paroi interne est me´tallique. En effet, avec cette me´thode l’identification de la paroi externe
est possible contrairement a` la me´thode e´lectrique.
Avec les longueurs d’onde d’excitation disponibles, on note que les NT me´talliques internes
sont plus facilement visibles que les me´talliques externes car la transition fondamental (E11)
est celle qui posse`de la plus forte absorption. Lors de l’observation d’un NT interne me´tallique,
il est presque certain qu’il y a re´sonance avec la transition E11M . Il est possible d’obtenir une
re´sonance d’excitation sur les transitions E11tM et E22M pour des parois externes me´talliques
de grand diame`tre. Ceci contraste avec les NT semi-conducteurs ou` les transitions E22S ,
E33tS et meˆme la E44S sont ge´ne´ralement sonde´es. Plus la transition sonde´e est proche de la
transition fondamentale E11, plus l’intensite´ Raman sera grande.
4.2.2 DWNT S@S
On peut faire le meˆme exercice pour le DWNT pre´sente´ a` la figure 4.8. Les diame`tres
des parois obtenus a` l’aide des fre´quence de RBM (172 cm-1 et 310 cm-1) sont de 0.8 nm et
1.5 nm. Cependant, les bandes G ne sont pas aussi explicites que pour le DWNT pre´ce´dant
puisque le signal est beaucoup plus faible. Cette faible intensite´ s’explique par une plus grande
distance entre l’e´nergie d’excitation et celle des transitions optiques des parois de ce DWNT.
Cependant, ces e´carts d’e´nergie sont plus petits que 20 meV car les RBM sont de´tectables.
On peut toutefois assigner les modes G+ex et G+in aux pics a` 1595 cm-1 et 1589 cm-1. Le
seul autre pic qu’on distingue est a` 1546 cm-1. Le grand e´cart entre cette bande et 1591
cm-1 correspond a` l’e´cart pour un nanotube interne. De plus, la forme Lorentzienne de ce
pic (FWHM = 7 cm−1) indique qu’il s’agit d’un semi-conducteur. En se fiant au diagramme
de Kataura (figure 4.5) et sachant que ces re´sonances se produisent a` 632.8 nm, on conclue
que la paroi interne ne peut eˆtre que semi-conductrice et qu’il s’agit d’un NT (8, 4) et que la
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Figure 4.8 Spectre Raman d’un DWNT dont les deux parois sont semi-conductrices. Les
re´gions d’inte´reˆts sont montre´es : la re´gion des RBM (a) et la re´gion de la bande G (b).
Excitation a` 632.8nm
paroi externe est semi-conductrice avec des indices (14, 7). Il s’agit donc d’un DWNT S@S,
ce qui concorde avec la mesure de transport pre´sente´e a` la figure 4.2b. Cependant, il faut
noter ici que le diame`tre calcule´ avec la bande G− de la paroi interne (1 nm) ne correspond
pas au diame`tre calcule´ a` l’aide du RBM (0.8 nm). L’assignation de la chiralite´ peut quand
meˆme eˆtre faite avec confiance puisque aucune autre chiralite´ ne peut correspondre a` cette
plage de diame`tre (0.8 nm a` 1 nm) tout en ayant une re´sonance RBM a` 632.8 nm. De plus,
rappelons que le diame`tre calcule´ avec le RBM est plus pre´cis que celui calcule´ avec G−.
4.2.3 DWNT S@M
Dans le processus d’identification des DWNT (ou tout autre NT), il est fre´quent d’observer
les bandes G (G− et G+) pour les parois interne et externe sans observer les RBM. Ceci
rend l’identification plus difficile puisque l’information sur les diame`tres est moins pre´cise.
Dans le cas pre´sente´ dans la figure 4.9a, on observe les bandes G+ et G− pour les deux
parois de ce DWNT. Les courbes en bleu sont les ajustements partiels de chacune de ces
bandes. On assigne les pics aux bandes G+ex : 1593 cm
−1, G+inx : 1584 cm−1, G−ex : 1574
cm−1 et G−in : 1565 cm−1. La bande G−ex est large et ajuste´e avec une fonction BWF
(e´quation 2.12). La bande G−in est plus e´troite et est donc ajuste´e avec une Lorentzienne.
Cet ajustement indique que ce DWNT serait un S@M. En utilisant l’e´quation 2.10, on calcule
des diame`tres d’environ 1.4 nm et 2.2 nm pour les parois internes et externes. Sachant que les
deux parois ont chacune une re´sonance relativement pre`s de la longueur d’onde d’excitation
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Figure 4.9 a) Spectre Raman d’un DWNT dont la paroi inte´rieure est semi-conductrice et la
paroi exte´rieure est me´tallique. Excitation a` 632.8 nm. b) Spectre Raman de ce meˆme DWNT
excite´ a` 532 nm.
(532 nm), il est possible, a` l’aide du diagramme de Kataura, de confirmer l’assignation S@M.
Cette assignation concorde bien avec les mesures e´lectriques qui ont e´te´ faites sur ce dispositif.
Cependant, n’ayant pas les fre´quences des bandes RBM, il est difficile d’assigner des chiralite´s
pre´cises. La bande a` 1612 cm−1 sera discute´e dans la section 4.3.
4.2.4 DWNT M@M
Le dernier cas de figure est le DWNT dont les deux parois sont me´talliques (M@M). Ce
cas est relativement peu commun, car il posse`de une probabilite´ d’occurrence de seulement
1/9. Rappelons qu’il est impossible de diffe´rencier un dispositif transistor fait d’un M@M
d’un dispositif fait d’un M@S avec la mesure de transport e´lectrique (voir section 4.1.2) alors
que cela est possible en Raman.
Le spectre Raman pre´sente´ a` la figure 4.10 a e´te´ mesure´ avec une excitation a` 532 nm. On
y distingue des bandes G+ des parois internes et externes a` 1579 cm−1 et 1596 cm−1 qui ont
des formes Lorentziennes (FWHM≈7 cm−1) ainsi que les deux bandes BWF (1535 cm−1 et
1563 cm−1) associe´es au bandes G− des deux parois qui sont larges et asyme´triques (FWHM
de 62 cm−1 et 27 cm−1). Les RBM de ces DWNT sont trop faibles pour eˆtre de´tectables.
L’identification des chiralite´s a` l’aide du diagramme de Kataura est difficile pour ce cas. De
plus, le fait que la bande G+ de la paroi interne soit a` 1579 cm−1, ce que est faible pour cette
bande, est un indice que l’e´quation 2.10 pourrait produire des re´sultats errone´s. En effet, avec
cette e´quation on trouve des diame`tres de 1.2 nm et 1.7 nm, mais aucun NT me´tallique de
moins de ∼1.9 nm ne re´sonne a` 532. La mesure e´lectrique de ce transistor indiquait une paroi
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interne me´tallique et le spectre Raman nous indique que les deux parois sont me´talliques
toutefois sans permettre toutefois de de´terminer le diame`tre.
Figure 4.10 Spectre Raman d’un DWNT dont les deux parois sont me´talliques. Excitation a`
532 nm.
Pour conclure cette e´tude couple´e sur l’identification des deux NT d’un DWNT, on retient
qu’il est possible d’assigner un type (M ou S) a` une paroi par la forme de la bande G− et
qu’on peut calculer le diame`tre des NT avec cette meˆme bande ou avec le RBM. Avec le
diame`tre et l’e´nergie d’excitation on peut situer le NT sur le diagramme de Kataura et en
identifier la chiralite´ dans certains cas.
Cependant, il est possible que le calcul du diame`tre a` partir des RMB ou de la bande G−
soit affecte´ par des effets inter-parois. Il serait inte´ressant de faire des mesures TEM sur les
meˆmes DWNT afin de de´terminer si la formule empirique 2.9 est valable pour les DWNT.
Comme pre´sente´ ci-haut, on ne peut pas se baser seulement sur les formules empiriques reliant
le diame`tre des NT a` leurs bandes de phonons retrouve´es dans la litte´rature puisque ces
mesures ont e´te´ effectue´es sur des SWNT et il est possible que certains de´calages surviennent
duˆ a` des interactions entre les parois.
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4.3 Modes Raman anormaux non-identifie´s
Tel qu’observe´ a` la figure 4.9 de la section 4.2.3, des modes de phonons supple´mentaires
apparaissent a` des fre´quences le´ge`rement supe´rieures a` celles de la raie G+. De tel phonons
ont de´ja` e´te´ rapporte´s dans la litte´rature, mais leurs pre´sence est permise seulement pour une
polarisation bien spe´cifique et peu favorable [22]. Dans un premier temps, des spectres illus-
trant la pre´sence de ces raies supple´mentaires seront pre´sente´s. Par la suite, des hypothe`ses
sur l’origine de ces raies seront discute´es.
On observe dans la figure 4.11a un e´paulement a` droite de la raie G+ a` plus haute
fre´quence que 1600 cm−1. Par ailleurs, on aperc¸oit dans la figure 4.11b une bande M anor-
malement intense.
Cette bande M (∼1700cm−1) est attribue´e a` une harmonique des re´sonances hors-plan qui
est anormalement intense sur ce DWNT spe´cifique, ce qui soule`ve de nombreuses questions sur
l’origine de cette amplification du signal. Dans le cadre de ce travail, il est difficile d’e´mettre
des hypothe`ses concre`tes qui permettent d’expliquer l’intensite´ de cette bande M, surtout
qu’elle n’est observe´e que sur un seul e´chantillon.
Pour les DWNT comportant seulement une paroi semi-conductrice, des modes supple´-
mentaires apparaissent a` une plus haute fre´quence que 1600 cm−1. Ce mode est ge´ne´ralement
faible et se pre´sente souvent sous la forme d’un e´paulement au pic G+ex, comme on peut voir
dans la figure 4.11a a` 1621 cm−1.
Figure 4.11 Spectres Raman d’un DWNT dont la paroi inte´rieure est me´tallique et la paroi
exte´rieure est semi-conductrice excite´ a` 532nm. a) Re´gion de la bande G avec les ajustements
partiels et total de cette dernie`re. b) Re´gion de la bande D a` la bande M montrant les spectres
Raman dans l’e´tat intact et fonctionnalise´ pour une excitation de 532 nm et le spectre du
DWNT intacte a` 623.8 nm.
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Il est important de mentionner que cette bande peut eˆtre difficile a` observer. Prenons
le cas de la figure 4.9 ou` le pic a` 1612 cm−1 apparait comme un le´ger e´paulement a` peine
perceptible. Il est tout a` fait possible d’ajuster les bandes G+ et G− de ce DWNT sans se
soucier de la bande en haut de 1600 cm−1. Cependant, en comparant l’ajustement a` 4 raies (
G+ex,G+in, G−ex et G−in) avec celui a` 5 raies ( G+ex,G+in, G−ex, G−in et bande en haut
de 1600 cm−1), on remarque que le second est plus repre´sentatif pour les hautes e´nergies. La
figure 4.12b met en e´vidence cette diffe´rence d’ajustement en pre´sentant le re´sidu.
Figure 4.12 a) Spectre Raman d’un DWNT SM (courbe noire) pre´sente´ a` la figure 4.9 et
l’ajustement des donne´es a` quatre raies (G+ex,G+in, G−ex et G−in) en vert et cinq raies
(G+ex,G+in, G−ex, G−in et bande en haut de 1600 cm−1) en rouge. L’intensite´ est trace´e
sur une e´chelle logarithmique. b) Re´sidus des ajustements a` 4 pics en vert et 5 pics en rouge
pour un DWNT S@M.
Le fait que dans ce cas la bande soit tre`s intense et relativement pre`s de la position habi-
tuelle de la bande G+ pourrait laisser croire qu’il s’agit d’un e´largissement de la bande G+
ou d’une mauvaise calibration du syste`me, mais ces hypothe`ses ont e´te´ e´carte´es en comparant
les positions des raies du SiO2 a` 303 cm
−1 et du Si a` 520.9 cm−1. De plus, les raies ajuste´s
a` 1573 cm−1 et 1591 cm−1 correspondent sans ambiguite´ a` la paroi me´tallique externe de ce
DWNT.
On constate aussi que ce mode est plus intense lorsque la paroi semi-conductrice est
sonde´e. Le spectre Raman de la figure 4.9b est obtenu avec une excitation a` 532 nm du meˆme
DWNT S@M que le spectre a` la figure 4.9a excite´ a` 632.8 nm. La paroi semi-conductrice
re´sonne d’avantage a` 532 nm alors que la paroi me´tallique domine le spectre excite´ a` 632.8
nm. Pour ces deux longueurs d’onde d’excitation, le ratio de la bande a` ∼1610 cm−1 par
rapport a` la bande G+in de la paroi semi-conductrice est constant et d’environ 1/4.
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Pour un deuxie`me DWNT S@M, cette bande anormale est tre`s intense et relativement
e´troite, tel que le montre le spectre de la figure 4.13. La bande a` 1603 cm−1 est anormalement
intense dans ce spectre, ce qui surprend quoique consistant avec les autres cas ou` cette bande
est intense. De fac¸on ge´ne´rale, on voit presque uniquement les bandes G+ et G− de la paroi
semi-conductrice.
Figure 4.13 Spectre Raman d’un DWNT S@M excite´ a` 532 nm.
Comme on peut voir a` la figure 4.14, il n’y a aucun phonon a` une e´nergie plus grande
que 1600 cm−1 pour les phonons de la bande G au point Γ avec une polarisation d’excitation
paralle`le au NT. Cependant, on observe que ce mode varie de 1603 cm−1 a` 1623 cm−1 dans
nos e´chantillons.
En comparant les spectres des figures 4.9a et 4.9b, on observe que l’ajustement des bandes
donne des pic a` 1610 cm−1 et 1612 cm−1, alors que les longueurs d’onde d’excitation sont
de 532 nm et 632.8 nm respectivement. Cette faible variation est dans l’erreur d’ajustement
et ce meˆme si la variation de l’e´nergie des photons est conside´rable. Ce fait e´limine donc la
possibilite´ que cette bande provient d’un processus Raman de deuxie`me ordre, car l’e´nergie du
phonon devrait dans ce cas varier avec l’e´nergie du photon incident [41]. Il est donc plausible
que ces raies sont des phonons de premier ordre. Saito et al. ont calcule´ (pour les SWNT)
que les 6 modes de vibration de la bande G devraient avoir des valeurs d’e´nergie suivant
ELO2 <E
LO
1 <A
TO<ETO1 <A
LO<ETO2 [24]. De ces modes, le seul qui peut eˆtre visible a` une
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Figure 4.14 Courbes de dispersion de phonons principaux des NT. Tire´ de [41].
fre´quence plus grande que 1600 cm−1 est le mode E2 d’un phonon TO de la bande G [8].
Ce qui est surprenant pour les cas observe´s ici est que les mesures ont e´te´ faites dans une
ge´ome´trie de polarisation (ZZ) et (ZX), ou` la polarisation incidente est selon l’axe du NT
et celle diffuse´e est selon X et Z simultane´ment. Or, le mode E2 n’est normalement permis
que pour une polarisation (XX). Cependant, il se peut que la polarisation incidente varie
de quelques degre´s avec l’axe du NT laissant place a` une le´ge`re polarisation transverse. De
plus, le diame`tre des DWNT est ge´ne´ralement plus gros que celui de SWNT ou` le mode E2
a e´te´ observe´. Avec l’e´quation 2.14, on constate que ceci diminue l’effet de la de´polarisation
augmentant ainsi l’intensite´ des modes transverses.
Le fait que le mode soit plus souvent attribue´ aux NT semi-conducteurs qu’aux NT me´-
talliques dans les mesures effectue´es peut eˆtre relie´ a` l’espacement e´nerge´tique entre les tran-
sitions optiques des ses deux natures e´lectroniques. Le mode E2 re´sonne avec une transition
Eµ,µ±1 et il est possible d’exciter ce type de transition pour presque toute la distribution de
diame`tre de nos DWNT semi-conducteurs avec les sources d’excitation dont nous disposons.
Ceci est possible car les transitions optiques sont pre`s les unes des autres pour les semi-
conducteurs. Cependant, pour les DWNT me´talliques, les transitions sont plus distance´es
e´nerge´tiquement. Il n’est donc pas possible de sonder tous les diame`tres de DWNT me´tal-
liques sur des transitions Eµ,µ±1. Ce qui pourrait expliquer pourquoi aucun mode ETO2 n’a
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e´te´ attribue´ a` une paroi me´tallique.
Afin de ve´rifier si les modes de vibration permis sont diffe´rents pour les DWNT, des
mesures Raman selon diffe´rentes configurations de polarisation seraient utiles. Pour cela, il
faut tourner la polarisation a` l’aide d’une lame λ/2 a` l’entre´e du microscope pour avoir la
polarisation incidente de´sire´e sur le NT et a` la sortie du microscope. La polarisation arrivant
sur le re´seau du spectrome`tre serait ainsi toujours la meˆme. Afin de clarifier la ge´ome´trie
de polarisation diffuse´e, il faut placer un polariseur avant le de´tecteur de fac¸on a` ce que la
polarisation line´aire non-de´sire´e soit bloque´e. Avec cette me´thode, on peut sonder toutes les
configurations de polarisation qui sont permises par les re`gles de se´lection et de ce fait clarifier
l’origine de ces pics anormaux. La syme´trie re´elle des DWNT serait ainsi explore´e.
Il est possible qu’il y ait une interaction entre les deux parois et que ceci relaˆche la
contrainte impose´e par les re`gles de se´lection. Conside´rant un bris de syme´trie impliquant un
relaˆchement des re`gles de se´lection, il serait pertinent de savoir quelle transition est sonde´e
pour le mode E2. Normalement ce mode n’est permis qu’en ge´ome´trie de polarisation (XX)
et doit re´sonner avec une transition Eµ,µ±1. La grande intensite´ du pic a` 1603 cm−1 a` la figure
4.13 peut eˆtre due au fait que l’e´nergie d’excitation (2.33 eV) est plus pre`s de la transition
Eµ,µ±1 que de Eµµ, ce qui viendrait augmenter son intensite´ relative par rapport a` la raie de
syme´trie A re´sonant avec la transition Eµµ en configuration (ZZ). Si c’est le cas, avec une
mesure en Raman re´sonant, il serait possible de de´terminer quels modes re´sonnent avec quelle
transition optique, car le changement des intensite´s relatives des deux pics en s’approchant
et en s’e´loignant de leurs e´nergies respectives devrait en de´pendre. Cette mesure est possible
en faisant varier l’e´nergie d’excitation de 510 a` 540 nm (avec un laser titane-saphir double´
disponible sur un autre montage au laboratoire) tout en utilisant un filtre passe-long a` 550
nm. Les e´chantillons ont cependant besoin d’un recuit a` 500 ◦C afin de de´doper les NT avant
de faire toutes mesures optiques.
Il serait inte´ressant de faire une analyse de la fre´quence de cette raies au-dessus de 1600
cm−1 en fonction du diame`tre du NT sur lequel elle est observe´. Dubay et al. [8] ont calcule´
que le mode ETO2 devrait avoir une fre´quence plus e´leve´e pour un NT ayant un diame`tre de
0.9 nm que pour tout autre NT.
Une autre possibilite´ est que ce mode a` 1621 cm−1 soit du graphite pyrolytique de´pose´
sur notre e´chantillon [26]. Cependant, nos mesures AFM, e´lectrique et Raman laisse croire
que ce n’est pas le cas pre´sent.
Dans cette section nous avons identifie´ des modes anormalement intenses qui ne sont pas
clairement re´pertorie´s dans la litte´rature pour des condition d’excitation avec une polarisation
paralle`le aux nanotubes. Une hypothe`se est avance´e qu’il s’agirait du mode E2 du phonon
TO de la bande G en condition de bris de syme´trie. Par contre, de plus amples expe´riences
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seront ne´cessaires afin de tirer plus d’information sur ce mode.
4.4 Sommaire
En utilisant une me´thode de fonctionnalisation covalente, la paroi exte´rieure du DWNT
est passive´e et est inactive en Raman. Cette me´thode a e´te´ utilise´e afin de distinguer les
DWNT des SWNT. Le but de ce chapitre e´tait de pre´senter une me´thode de caracte´risation
des DWNT par spectroscopie Raman permettant l’identification de la nature e´lectronique
des parois internes et externes. A` l’aide des positions du RBM et de la bande G−, il est pos-
sible obtenir le diame`tre d’un NT. Ce diame`tre et l’e´nergie de re´sonance permet de situer les
parois sur le diagramme de Kataura. Ceci, combiner a` l’information obtenue de la forme de
la bande G−, permet l’identification de la nature e´lectronique des parois internes et externes
des DWNT. Par la suite, certains modes Raman anormaux ont e´te´ pre´sente´s soulevant cer-
taines questions sur leur origine. L’hypothe`se la plus plausible est que ce mode au dessus de
1600 cm−1 vient du mode E2 du phonon TO de la bande G actif dans un processus de premier
ordre. Quoique d’autres mesures serait ne´cessaires afin de conclure sur cette assignation.
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CHAPITRE 5
CONCLUSION
Dans un contexte technologique ou` l’utilisation de mate´riaux conventionnels commence a`
eˆtre restreint par la miniaturisation, les nanotubes de carbone offrent une option inte´ressante.
Cependant, les expe´riences ont montre´ qu’il y a une forte interaction entre un SWNT et son
environnement imme´diat, ce qui peut causer des proble`mes pour certaines applications. Les
MWNT permettent de contourner ce proble`me puisque les parois internes sont « isole´es » par
la paroi externe. Afin d’e´tablir les fondations de ce type de nanostructure dans de nouvelles
technologies, il faut bien la comprendre. On s’est inte´resse´ ici aux DWNT, puisqu’ils sont les
plus simple parmi les MWNT.
L’une des principales proprie´te´s des NT recherche´es dans une grande partie des appli-
cations potentielles utilisant des NT est la nature e´lectronique de ces derniers. Puisque la
chiralite´ des NT synthe´tise´s n’est pas encore parfaitement controˆle´e, il est ne´cessaire de pou-
voir de´terminer cette nature e´lectronique pour un NT donne´. Dans le contexte des DWNT,
une me´thode permettant l’identification de chacune des parois par spectroscopie Raman a e´te´
pre´sente´e dans ce me´moire. Elle permet de cate´goriser les DWNT parmi les quatre configura-
tions possibles, soit : M@S, S@S, S@M et M@M. Cette me´thode consiste a` utiliser l’e´nergie
de re´sonance et le diame`tre des parois calculer a` l’aide des modes RBM et G− afin de si-
tuer le NT sur le diagramme de Kataura. Ceci doit eˆtre conforme avec l’information obtenue
dans cette meˆme bande G− a` partir des signatures additionelles et spe´cifiques aux parois
me´talliques ou semi-conductrices. Contrairement a` la me´thode d’identification des natures
e´lectroniques par mesures e´lectriques, cette me´thode spectroscopique en Raman permet de
faire une distinction entre un DWNT M@M et M@S. De plus, l’identification des chialite´s
d’un DWNT est aussi possible quand les RBM sont en re´sonance.
Les DWNT n’ont pas e´te´ autant e´tudie´s que les SWNT et certains aspects restent encore
incompris comme l’interaction inter-parois. Des modes Raman anormaux ont e´te´ observe´s
dans certains DWNT dont une seule paroi est semi-conductrice. Une raie apparait a` plus
haute fre´quence que 1600 cm−1. Cette raie est re´pertorie´e dans la litte´rature comme e´tant
relie´e a` la syme´trie E2 du phonon TO. Cependant, les re`gles de se´lection pour les SWNT ne
permettent pas a` ce mode d’eˆtre actif en polarisation d’excitation paralle`le au NT, ce qui est
le cas pour toutes nos mesures. L’interaction inter-parois dans un DWNT vient possiblement
briser certaines syme´tries et permettrait alors l’activite´ de ce mode E2 dans nos conditions
expe´rimentales.
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Plus d’e´tudes sont ne´cessaires afin de bien comprendre les phe´nome`nes physiques propres
aux DWNT. Ce mate´riau est encore a` l’e´tape de l’e´tude fondamentale sur bien des aspects. Les
questions de production de masse (en controˆlant la chiralite´) ou positionnement (de´placement
de 1 seul NT) sont des exemples des proble`mes a` re´gler avant de pouvoir utiliser le plein
potentiel de ce nanomate´riau. C’est dans cette perspective que la contribution de ce me´moire
aide a` la compre´hension ge´ne´rale de ce mate´riau.
La flexibilite´ du montage optique ouvre la voie a` de nouvelles mesures optiques sur les
DWNT. En effet, des mesures de Raman re´sonant en polarisation pourront eˆtre re´alise´es afin
de clarifier l’origine du mode Raman ETO2 . Sachant que le syste`me de photoluminescence est
sensible jusqu’a` des longueurs d’onde s’approchant de 2.2 µm (contrairement a` la majorite´
des syste`mes de ce type dans le monde qui sont sensibles jusqu’a` environ 1.7 µm), il serait
inte´ressant de pouvoir approfondir l’e´tude de la photoluminescence des DWNT afin de voir
s’ils peuvent luminescer.
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ANNEXE A
Sources laser
Les lasers disponibles sur le montage sont les suivant :
He-Ne : Ln mode`le de laser 1144P de JDSU est un laser He-Ne e´mettant a` 632.8nm. Il
a une puissance de sortie de 30mW (#1 dans la figure 3.1).
Nd :YVO4 : Un laser Centennia TD de Spectra-Physics (#2 dans la figure 3.1) qui est un
laser a` disque fin de Nd :YVO4 avec un cristal doubleur en LBO. Il e´met a` 532nm et posse`de
une puissance optique de 5W. Ce syste`me est refroidit avec un syste`me de refroidissement a`
l’eau en circuit ferme´.
Titane-Saphir : Le laser Titane-Saphir utilise´ est le mode`le 3900s de Spectra-Physics
qui fonctionne (#3 dans la figure 3.1)en mode continue (CW). Il est accordable de 680nm a`
1100nm avec trois jeux de miroirs. Il est possible d’avoir une puissance de 1W a` 830nm avec
le Nd :YVO4 comme laser de pompe a` puissance maximale.
Ion d’Argon : Le laser IMA100 a` ion d’argon de Melles Griot (#4 dans la figure 3.1).
Les raies principales d’e´mission de ce laser sont a` 458 nm, 488 nm et 514 nm. Pour l’instant,
seule la raie a` 488nm est utilisable duˆ aux filtres en place, mais la raie a` 514 nm est disponible.
Ce laser a une puissance de 60mW a` 488nm apre`s le filtre laser passe bande (LLF). Ce laser
est refroidit par un syste`me d’air pousse´.
Super continuum : La source du laser super continuum est un Leukos-SM-20 (#5 dans
la figure 3.1) fabrique´ par Leukos qui posse`de une puissance total de 250mW de 300nm a`
2400nm. Ce laser est filtre´ par un filtre passe bande variable de Photon etc. (#6 dans la
figure 3.1) qui sera de´crit plus en de´tail dans la section 3.1. Le laser est raccorde´ au filtre par
une fibre optique et la sortie du filtre est aussi fibre´. Cette dernie`re fibre optique est amene´e
jusqu’a` aux bloc #14 (figure 3.1) qui collimate la sortie de la fibre optique avant l’entre´e
de l’objectif de microscope servant a` focaliser le laser sur l’e´chantillon. La figure A.1 est le
spectre de puissance du laser super continuum filtre´ en fonction de la longueur d’onde en
sortie de la fibre optique.
Le filtre du super continuum fonctionne de la meˆme fac¸on que le LLTF, c’est-a`-dire comme
un filtre passe bande. Le spectre de puissance du super continuum est d’environ 100 µW par
nm mais la puissance en sortie du filtre est moindre (figure A.1).Iil n’y a que deux RBV,
un qui couvre le visible et l’autre les longueurs d’onde plus grandes que 1100nm, donc la
puissance en sortie de 700nm a` 1100nm est faible.
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Figure A.1 Spectre du puissance du laser super continuum filtre´ par des re´seaux de Bragg
(respectivement #5 et #6 dans la figure 3.1).
Lumie`re blanche
La source de lumie`re blanche (#7 dans la figure 3.1) est essentiellement utilise´e afin de
pouvoir e´clairer l’e´chantillon. Le tout est de´tecte´ sur un CCD visible (#16 dans la figure
3.1). Cela permet de se positionner sur l’e´chantillon avec la platine de translation ou le piezo
e´lectrique pour un ajustement plus fin (respectivement #26 et #27 dans la figure 3.1).
59
ANNEXE B
Alignement
LLTF
Le faisceau incident au RBV doit eˆtre horizontalement paralle`le au boitier du LLTF (donc
paralle`le a` la table optique) et eˆtre perpendiculaire a` la face d’entre´ du LLTF. Il doit aussi
eˆtre aligne´ avec l’axe de rotation de la tourelle supportant les RBV B.1a.
Les RBV sont monte´s sur des coins de cube afin que le laser qui est diffracte´ revienne sur
le RBV B.1b pour y eˆtre diffracte´ a` nouveau paralle`lement au faisceau incident mais de´cale´
verticalement. Donc, pour bien aligne´ le LLTF il faut que le faisceau incident ainsi que le
laser diffracte´ soient horizontalement superpose´s et verticalement de´cale´s d’environ 5mm. De
plus, il faut que le faisceau diffracte´ arrive sur le miroir de sortie (a` gauche de la figure B.1a)
Figure B.1 a)Sche´ma du filtre passe bande laser ajustable (LLTF) qui est #11 dans la figure
3.1. Les lignes tirete´s repre´sentent le trajet optique du laser. Le point rouge est l’axe de
rotation de la tourelle supportant les RBV. b) Vue de face d’un RBV monte´ sur un coin de
cube. On y voit le faisceau incident eˆtre diffracte´ sur le BRV vers le coin de cube pour ensuite
eˆtre re´fle´chit deux fois pour finalement eˆtre diffracte´ paralle`lement au faisceau incident.
Notch variable
Le notch variable est le module le plus difficile a` aligner de tout le montage optique.
D’amble´e, il faut que le faisceau incident soit paralle`le au boitier (donc a` la table optique) et
perpendiculaire a` la face d’entre´e. Il est aussi ne´cessaire d’avoir un faisceau qui diverge moins
que 1 mrad et ayant un diame`tre ≤5 mm.
Dans le cas ou` les vis sous le boitier ne sont pas installe´es, 109 mm de la table optique
est un bon point de de´part pour la hauteur du faisceau incident. Ce dernier doit entrer dans
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la feneˆtre sous le coin de cube. Le point rouge sur la figure B.2a est un estime´ de l’endroit
ide´al pour l’entre´e du faisceau incident. Pour l’alignement fin il faut d’amble´e une longueur
d’onde hors re´sonance puis trois ajustement sont ne´cessaire. En regardant les quatre points
(4 re´flexions) sur le coin de cube du cote´ de la face d’entre´ du notch, il faut les aligner
verticalement, horizontalement et angulairement. Afin d’avoir quatre points e´quidistants ver-
ticalement, c’est-a`-dire que les distances 2 et 3 dans la figure B.2b soient e´gales, il faut faire
varier la hauteur (en ~z, voir la sous-figure B.2a) du faisceau d’entre´. Afin que les points soient
superpose´s horizontalement il faut de´placer le faisceau incident selon ~x. Finalement, pour que
l’axe 1 dans la figure B.2b soit verticale il faut changer l’angle d’incidence du laser et faisant
tourner le boitier du notch sur l’axe de rotation des RBV.
Figure B.2 a) Sche´ma du coin de cube sur la face d’entre´e du notch variable. Le point rouge
est un approximation de l’endroit ou` le faisceau incident doit rentrer dans la feneˆtre sous le
coin de cube. b) Sche´ma des re´flections sur le coin de cube pour proce´der a` l’alignement. Les
distances 3 et 2 doivent eˆtre e´gales et l’axe 1 doit eˆtre vertical.
Notchs fixes
Un notch fixe peux eˆtre ajuste´ en longueur d’onde en le tournant sur lui-meˆme (jusqu’a`
10◦) dans le trajet optique. Ainsi, un notch fixe, qui en ∼4 nm passe de OD=4.0 a` OD=0.3,
peut eˆtre optimise´ de fac¸on a` avoir un compromis entre l’atte´nuation du laser et la puissance
du signal. Ceci est fait en plac¸ant le bords de la bande coupe´e (OD=0.3) a` 100vcm−1 du laser
utilise´.
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ANNEXE C
Autres pie`ces
Diviseur de faisceau
Une pellicule diviseuse de faisceau (#23 dans la figure 3.1) est utilise´ afin de re´fle´chir
partiellement (8%) le laser d’excitation dans objectif de microscope et de laisser passe le plus
de signal possible (92% de transmission) vers le syste`me de de´tection. Cette pellicule est tre`s
sensible en polarisation, il est donc ne´cessaire de toujours l’utiliser dans la meˆme polarisation
en re´flection comme en transmission.
Lame demi-onde
Plusieurs e´le´ments du montage sont sensibles a` la polarisation du faisceau incident dont le
RBV, les re´seaux de Bragg des spectrome`tres, le diviseur de faisceau et surtout les e´chantillons
de nanotube. Il faut parfois tourner la polarisation du faisceau et cela est fait avec des lames
demi-onde achromates.
Pour tourner la polarisation sur l’e´chantillon, la lame demi-onde doit eˆtre place´e entre le
diviseur de faisceau et l’objectif de microscope afin de toujours conserver la meˆme polarisation
sur le diviseur de faisceau. Les RBV ont ge´ne´ralement une meilleur efficacite´ avec une pola-
risation verticale alors que les re´seaux de Bragg des spectrome`tre sont la plus part du temps
( wl > ∼500 nm) plus efficace avec une polarisation horizontale (transverse magne´tique).
Cryostat
Un petit cryostat (Janis) peut eˆtre inse´rer a` la place du piezo ((#26 dans la figure 3.1)
sur la platine de translation XY ((#27 dans la figure 3.1). Ceci permet de faire des mesures
sur des e´chantillons sous vide et/ou froid. Le cryostat peut eˆtre refroidit avec de l’he´lium
liquide ou de l’azote liquide.
L’objectif 100x ne peut eˆtre utilise´ avec le cryostat duˆ a` sa trop faible distance de travail.
